
Resumen de inspección

Superfície horizontal 10.05 m2

Superfície vertical 5.03 m2

Superfície total 15.08 m2

Total discontinuidades encontradas 88

Superficie con discontinuidades 0.0 (0.0%)

Superficie libre de discontinuidades 15.08 (100.0%)

Tipología de discontinuidades

Tipo de discontinuidad Cantidad Superficie

IV-1A
Rayaduras, marcas, daños por impacto,

abrasión o zonas de metal expuestas con
apariencia metálica y libre de productos

de óxido o con trazas firmemente
adheridas.

9 0.0 mm2

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas

con productos de óxido débilmente
adherido.

28 0.0 mm2

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o

todo tipo de contaminantes solubles.
20 0.0 mm2

IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente

adheridas.
11 0.0 mm2

IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente

adherido.
17 0.0 mm2

IV-5
Daños por procesos térmicos donde el

RPT se degrada dejando material que no
está firmemente adherido.

3 0.0 mm2

IV-6
Residuos metálicos adheridos a la

superficie, provenientes de operaciones
adyacentes de fabricación y montaje.

0 0.0 mm2

SOLD
Soldaduras y áreas adyacentes 0 0.0 mm2
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Detalle de discontinuidades

Id Tipo de discontinuidad Tamaño Posición

13997

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 

0.0 m2
X: 1.17
Y: -0.02

Z: -

13994

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 

0.0 m2
X: 1.96
Y: -0.01

Z: -

13986

IV-5
Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente

adherido. 0.0 m2
X: 1.41
Y: 0.57

Z: -

13985

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 

0.0 m2
X: 1.56
Y: 0.6

Z: -

13983

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 1.86
Y: -0.05

Z: -

13980

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 

0.0 m2
X: 2.08
Y: 0.53

Z: -

13968

IV-1A
Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia

metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 0.0 m2
X: 1.94
Y: 0.84

Z: -

13963

IV-5
Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente

adherido. 0.0 m2
X: 1.77
Y: 0.39

Z: -

13956

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 

0.0 m2
X: 2.08
Y: 0.6

Z: -

13935

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 

0.0 m2
X: 1.95
Y: 0.79

Z: -
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13929
IV-2

Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0 m2
X: 1.69
Y: 0.79

Z: -

13912

IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 1.32
Y: 0.5

Z: -

13910

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 1.37
Y: 0.67

Z: -

13891

IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 1.2
Y: 0.73

Z: -

13890

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 0.9
Y: 0.89

Z: -

13888

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 0.65
Y: 0.89

Z: -

13887

IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 1.15
Y: 0.49

Z: -

13880

IV-1A
Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia

metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 0.0 m2
X: 1.35
Y: 0.43

Z: -

13878

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 1.57
Y: 0.56

Z: -

13875

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 1.12
Y: -0.48

Z: -

13871

IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 

0.0 m2
X: 1.14
Y: -0.62

Z: -

Id Tipo de discontinuidad Tamaño Posición
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13866

IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 

0.0 m2
X: 1.13
Y: -0.15

Z: -

13863

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 1.12
Y: -0.76

Z: -

13862

IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 1.16
Y: -0.9

Z: -

13859

IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 1.34
Y: -0.83

Z: -

13854

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 1.55
Y: -0.5

Z: -

13853

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 

0.0 m2
X: 1.39
Y: -0.24

Z: -

13852

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 1.74
Y: -0.27

Z: -

13847

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 1.75
Y: -0.87

Z: -

13842

IV-1A
Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia

metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 0.0 m2
X: 1.88
Y: -0.66

Z: -

13799

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 1.86
Y: -0.49

Z: -

13787

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 

0.0 m2
X: 1.61
Y: 0.05

Z: -

Id Tipo de discontinuidad Tamaño Posición
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13779

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 

0.0 m2
X: 2.72
Y: 0.52

Z: -

13776

IV-1A
Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia

metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 0.0 m2
X: 2.37
Y: -0.24

Z: -

13773

IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 

0.0 m2
X: 2.98
Y: 0.62

Z: -

13764

IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 

0.0 m2
X: 2.75
Y: 0.6

Z: -

13763

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 3.16
Y: 0.57

Z: -

13757

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 2.92
Y: 0.57

Z: -

13756

IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 2.97
Y: 0.76

Z: -

13755

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 2.48
Y: 0.56

Z: -

13753

IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 2.62
Y: 0.46

Z: -

13752

IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 2.5
Y: 0.75

Z: -

13748

IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 2.62
Y: 0.49

Z: -

Id Tipo de discontinuidad Tamaño Posición
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13747

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 

0.0 m2
X: 2.91
Y: 0.81

Z: -

13742

IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 2.12
Y: 0.75

Z: -

13740

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 

0.0 m2
X: 2.29
Y: 0.79

Z: -

13733

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 1.91
Y: 0.56

Z: -

13730

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 

0.0 m2
X: 2.19
Y: 0.79

Z: -

13697

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 

0.0 m2
X: 2.22
Y: 0.39

Z: -

13693

IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 

0.0 m2
X: 2.42
Y: 0.49

Z: -

13688

IV-1A
Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia

metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 0.0 m2
X: 2.28
Y: 0.39

Z: -

13686

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 2.13
Y: -0.09

Z: -

13682

IV-1A
Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia

metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 0.0 m2
X: 1.86
Y: -0.01

Z: -

13679

IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 1.91
Y: -0.19

Z: -

Id Tipo de discontinuidad Tamaño Posición
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13662

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 2.0

Y: -0.67
Z: -

13658

IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 

0.0 m2
X: 2.0

Y: -0.28
Z: -

13656

IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 1.91
Y: -0.41

Z: -

13628

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 2.3

Y: -0.55
Z: -

13622

IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 2.54
Y: -0.47

Z: -

13621
IV-1B

Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 0.0 m2
X: 2.6
Y: -0.3

Z: -

13618

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 2.5

Y: -0.61
Z: -

13617

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 

0.0 m2
X: 2.39
Y: -0.69

Z: -

13616

IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 2.48
Y: -0.85

Z: -

13615

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 2.71
Y: -0.83

Z: -

13614

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 

0.0 m2
X: 2.57
Y: -0.46

Z: -

Id Tipo de discontinuidad Tamaño Posición
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13613

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 2.48
Y: -0.85

Z: -

13610

IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 2.74
Y: -0.77

Z: -

13607

IV-1A
Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia

metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 0.0 m2
X: 2.86
Y: -0.61

Z: -

13605

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 2.95
Y: -0.62

Z: -

13596

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 

0.0 m2
X: 2.95
Y: -0.49

Z: -

13594

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 

0.0 m2
X: 3.19
Y: -0.63

Z: -

13593

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 3.32
Y: -0.27

Z: -

13590

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 3.32
Y: -0.12

Z: -

13581

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 3.18
Y: -0.66

Z: -

13580

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 

0.0 m2
X: 3.51
Y: -0.42

Z: -

13575

IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 

0.0 m2
X: 4.05
Y: -0.46

Z: -

Id Tipo de discontinuidad Tamaño Posición
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13573

IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 

0.0 m2
X: 3.85
Y: -0.44

Z: -

13572

IV-5
Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente

adherido. 0.0 m2
X: 3.86
Y: -0.21

Z: -

13570

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 

0.0 m2
X: 4.0

Y: -0.22
Z: -

13568

IV-1A
Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia

metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 0.0 m2
X: 3.9

Y: -0.22
Z: -

13564

IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 

0.0 m2
X: 3.72
Y: 0.58

Z: -

13562

IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 

0.0 m2
X: 3.36
Y: 0.47

Z: -

13554

IV-1A
Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia

metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 0.0 m2
X: 3.92
Y: 0.26

Z: -

13552

IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 

0.0 m2
X: 4.0
Y: 0.46

Z: -

13551

IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 4.0
Y: 0.37

Z: -

13549

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 3.89
Y: 0.3

Z: -

13545

IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 3.95
Y: 0.62

Z: -

Id Tipo de discontinuidad Tamaño Posición
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13542

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 3.82
Y: 0.65

Z: -

Id Tipo de discontinuidad Tamaño Posición
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