
Resumen de inspección

Superfície horizontal 10.05 m2

Superfície vertical 5.03 m2

Superfície total 15.08 m2

Total discontinuidades encontradas 152

Superficie con discontinuidades 0.0 (0.0%)

Superficie libre de discontinuidades 15.08 (100.0%)

Tipología de discontinuidades

Tipo de discontinuidad Cantidad Superficie

IV-1A
Rayaduras, marcas, daños por impacto,

abrasión o zonas de metal expuestas con
apariencia metálica y libre de productos

de óxido o con trazas firmemente
adheridas.

8 0.0 mm2

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas

con productos de óxido débilmente
adherido.

63 0.0 mm2

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o

todo tipo de contaminantes solubles.
27 0.0 mm2

IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente

adheridas.
29 0.0 mm2

IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente

adherido.
15 0.0 mm2

IV-5
Daños por procesos térmicos donde el

RPT se degrada dejando material que no
está firmemente adherido.

10 0.0 mm2

IV-6
Residuos metálicos adheridos a la

superficie, provenientes de operaciones
adyacentes de fabricación y montaje.

0 0.0 mm2

SOLD
Soldaduras y áreas adyacentes 0 0.0 mm2
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Detalle de discontinuidades

Id Tipo de discontinuidad Tamaño Posición

15963

IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 

0.0 m2
X: 2.48
Y: -0.59

Z: -

15956

IV-1A
Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia

metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 0.0 m2
X: 2.87
Y: 0.27

Z: -

15953

IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 

0.0 m2
X: 2.98
Y: 0.64

Z: -

15948

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 2.98
Y: 0.62

Z: -

15945

IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 2.98
Y: 0.62

Z: -

15944

IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 2.98
Y: 0.66

Z: -

15943

IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 2.8
Y: 0.87

Z: -

15941

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 3.22
Y: 0.71

Z: -

15937

IV-5
Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente

adherido. 0.0 m2
X: 2.73
Y: 0.55

Z: -

15932

IV-5
Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente

adherido. 0.0 m2
X: 2.96
Y: 0.55

Z: -
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15930

IV-5
Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente

adherido. 0.0 m2
X: 2.44
Y: 0.55

Z: -

15925

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 2.61
Y: 0.91

Z: -

15923

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 2.8
Y: 0.25

Z: -

15917

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 

0.0 m2
X: 2.54
Y: 0.82

Z: -

15912

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 2.46
Y: 0.74

Z: -

15904

IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 

0.0 m2
X: 2.64
Y: 0.58

Z: -

15900

IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 2.29
Y: 0.7

Z: -

15899

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 2.68
Y: 0.55

Z: -

15895

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 2.14
Y: 0.55

Z: -

15890

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 2.13
Y: 0.91

Z: -

15885

IV-5
Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente

adherido. 0.0 m2
X: 1.73
Y: 0.85

Z: -

Id Tipo de discontinuidad Tamaño Posición
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15884

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 1.87
Y: 0.9

Z: -

15873

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 

0.0 m2
X: 2.46
Y: 0.1

Z: -

15872

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 2.61
Y: -0.11

Z: -

15870

IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 

0.0 m2
X: 2.45
Y: 0.51

Z: -

15867

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 2.54
Y: 0.36

Z: -

15864

IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 

0.0 m2
X: 2.09
Y: 0.11

Z: -

15863

IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 

0.0 m2
X: 2.24
Y: -0.51

Z: -

15862

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 2.12
Y: 0.16

Z: -

15858
IV-1B

Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 0.0 m2
X: 2.1

Y: -0.47
Z: -

15857

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 2.12
Y: -0.04

Z: -

15855

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 2.3

Y: -0.16
Z: -

Id Tipo de discontinuidad Tamaño Posición
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15854

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 

0.0 m2
X: 2.21
Y: 0.0

Z: -

15849

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 

0.0 m2
X: 2.25
Y: -0.18

Z: -

15846

IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 

0.0 m2
X: 1.98
Y: -0.27

Z: -

15841

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 2.3

Y: -0.42
Z: -

15836

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 

0.0 m2
X: 2.57
Y: -0.62

Z: -

15832

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 2.72
Y: -0.49

Z: -

15825

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 2.46
Y: -0.63

Z: -

15821

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 2.65
Y: -0.8

Z: -

15815

IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 

0.0 m2
X: 2.69
Y: -0.45

Z: -

15810

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 2.99
Y: -0.84

Z: -

15807

IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 

0.0 m2
X: 2.85
Y: -0.83

Z: -

Id Tipo de discontinuidad Tamaño Posición
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15804

IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 

0.0 m2
X: 3.03
Y: -0.53

Z: -

15798

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 3.03
Y: -0.56

Z: -

15789

IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 2.7

Y: -0.21
Z: -

15787

IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 3.66
Y: -0.02

Z: -

15777

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 4.18
Y: -0.17

Z: -

15775

IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 

0.0 m2
X: 4.4
Y: 0.56

Z: -

15774

IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 4.43
Y: 0.37

Z: -

15768

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 3.04
Y: -0.36

Z: -

15762

IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 

0.0 m2
X: 3.71
Y: 0.32

Z: -

15754

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 

0.0 m2
X: 3.85
Y: 0.7

Z: -

15753

IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 

0.0 m2
X: 4.01
Y: 0.64

Z: -

Id Tipo de discontinuidad Tamaño Posición
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15750

IV-1A
Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia

metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 0.0 m2
X: 3.93
Y: 0.32

Z: -

15745

IV-1A
Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia

metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 0.0 m2
X: 3.93
Y: 0.36

Z: -

15738

IV-5
Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente

adherido. 0.0 m2
X: 4.29
Y: 0.56

Z: -

15734

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 4.39
Y: 0.71

Z: -

15733

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 4.34
Y: 0.92

Z: -

15732

IV-5
Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente

adherido. 0.0 m2
X: 3.95
Y: 0.55

Z: -

15727

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 4.14
Y: 0.7

Z: -

15726

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 4.1
Y: 0.92

Z: -

15717

IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 3.27
Y: 0.74

Z: -

15715

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 3.27
Y: 0.52

Z: -

Id Tipo de discontinuidad Tamaño Posición
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15712

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 

0.0 m2
X: 3.55
Y: 0.69

Z: -

15711

IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 3.27
Y: 0.52

Z: -

15700

IV-5
Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente

adherido. 0.0 m2
X: 3.34
Y: 0.55

Z: -

15699

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 3.89
Y: 0.55

Z: -

15698

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 3.65
Y: 0.91

Z: -

15694

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 3.66
Y: 0.55

Z: -

15689

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 3.3
Y: 0.9

Z: -

15688

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0 m2

X: 2.76
Y: 0.85

Z: -

15683

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 2.9
Y: 0.9

Z: -

15674

IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 

0.0 m2
X: 3.16
Y: 0.51

Z: -

15672

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 

0.0 m2
X: 3.46
Y: 0.09

Z: -

Id Tipo de discontinuidad Tamaño Posición
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15665

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 3.54
Y: -0.07

Z: -

15661

IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 

0.0 m2
X: 3.38
Y: 0.51

Z: -

15658

IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 

0.0 m2
X: 3.57
Y: -0.12

Z: -

15656

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 3.45
Y: 0.56

Z: -

15654

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 3.45
Y: 0.36

Z: -

15646

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 

0.0 m2
X: 3.23
Y: 0.0

Z: -

15641

IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 

0.0 m2
X: 3.18
Y: -0.11

Z: -

15639

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 3.32
Y: -0.23

Z: -

15636

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 3.32
Y: -0.41

Z: -

15634

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 

0.0 m2
X: 3.08
Y: -0.58

Z: -

15633

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 

0.0 m2
X: 2.87
Y: -0.82

Z: -

Id Tipo de discontinuidad Tamaño Posición
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15624

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 

0.0 m2
X: 3.8
Y: -0.5

Z: -

15623

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 3.33
Y: -0.63

Z: -

15619

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 

0.0 m2
X: 3.48
Y: -0.53

Z: -

15611

IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 

0.0 m2
X: 3.57
Y: -0.44

Z: -

15587

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 3.86
Y: 0.16

Z: -

15584

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 

0.0 m2
X: 3.91
Y: 0.19

Z: -

15574

IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 3.7

Y: -0.21
Z: -

15572

IV-5
Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente

adherido. 0.0 m2
X: 3.54
Y: -0.51

Z: -

15566

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 

0.0 m2
X: 4.69
Y: -0.37

Z: -

15564

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 4.27
Y: -0.4

Z: -

15563

IV-1A
Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia

metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 0.0 m2
X: 4.27
Y: -0.39

Z: -

Id Tipo de discontinuidad Tamaño Posición
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15552

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 5.06
Y: 0.48

Z: -

15541

IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 5.32
Y: 0.73

Z: -

15530

IV-1A
Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia

metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 0.0 m2
X: 5.08
Y: 0.46

Z: -

15516

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 5.25
Y: 0.56

Z: -

15507
IV-2

Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0 m2
X: 4.71
Y: 0.59

Z: -

15506

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 

0.0 m2
X: 4.36
Y: 0.28

Z: -

15497

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 

0.0 m2
X: 4.36
Y: 0.58

Z: -

15492

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 

0.0 m2
X: 4.12
Y: 0.65

Z: -

15489

IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 4.37
Y: 0.71

Z: -

15487

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 4.23
Y: 0.5

Z: -

15485

IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 4.03
Y: 0.55

Z: -
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15471

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 

0.0 m2
X: 4.06
Y: 0.41

Z: -

15458

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 3.92
Y: -0.21

Z: -

15450

IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 

0.0 m2
X: 3.96
Y: -0.12

Z: -

15448

IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 

0.0 m2
X: 4.22
Y: -0.12

Z: -

15446

IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 

0.0 m2
X: 4.05
Y: -0.57

Z: -

15439

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 4.09
Y: -0.71

Z: -

15436

IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 

0.0 m2
X: 4.47
Y: -0.53

Z: -

15425

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 

0.0 m2
X: 4.69
Y: -0.73

Z: -

15422

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 4.85
Y: -0.78

Z: -

15421

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 4.85
Y: -0.44

Z: -

15420

IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 

0.0 m2
X: 4.8
Y: -0.8

Z: -

Id Tipo de discontinuidad Tamaño Posición
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15411

IV-1A
Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia

metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 0.0 m2
X: 4.94
Y: -0.87

Z: -

15399

IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 

0.0 m2
X: 5.09
Y: -0.15

Z: -

15395

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 

0.0 m2
X: 5.13
Y: -0.32

Z: -

15377

IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 4.99
Y: -0.45

Z: -

15366

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 

0.0 m2
X: 4.94
Y: 0.51

Z: -

15363

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 

0.0 m2
X: 5.17
Y: 0.51

Z: -

15344

IV-5
Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente

adherido. 0.0 m2
X: 5.45
Y: 0.85

Z: -

15330

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 5.69
Y: 0.68

Z: -

15319

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 5.63
Y: 0.87

Z: -

15309

IV-5
Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente

adherido. 0.0 m2
X: 5.03
Y: 0.57

Z: -

15289

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 

0.0 m2
X: 4.93
Y: 0.92

Z: -

Id Tipo de discontinuidad Tamaño Posición
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15275

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 5.11
Y: 0.23

Z: -

15273

IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 

0.0 m2
X: 5.24
Y: 0.49

Z: -

15272

IV-1A
Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia

metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 0.0 m2
X: 5.43
Y: 0.14

Z: -

15252

IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 

0.0 m2
X: 5.32
Y: 0.08

Z: -

15244

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 5.27
Y: 0.0

Z: -

15243

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 4.89
Y: -0.06

Z: -

15241

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 5.07
Y: -0.01

Z: -

15226

IV-1A
Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia

metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 0.0 m2
X: 5.17
Y: -0.47

Z: -

15224

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 5.3
Y: -0.2

Z: -

15219

IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 

0.0 m2
X: 4.9

Y: -0.14
Z: -

15207

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 5.35
Y: -0.7

Z: -

Id Tipo de discontinuidad Tamaño Posición
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15206

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 5.13
Y: -0.63

Z: -

15197

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 5.55
Y: -0.14

Z: -

15196

IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 

0.0 m2
X: 5.81
Y: -0.77

Z: -

15192

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 5.61
Y: -0.53

Z: -

15190

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 5.4

Y: -0.91
Z: -

15187

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 5.4

Y: -0.42
Z: -

15163

IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 5.81
Y: 0.16

Z: -

15158

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 5.79
Y: 0.18

Z: -

15155

IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 

0.0 m2
X: 5.8
Y: -0.6

Z: -

15154

IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 

0.0 m2
X: 5.89
Y: -0.25

Z: -

15153

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 

0.0 m2
X: 5.81
Y: -0.53

Z: -

Id Tipo de discontinuidad Tamaño Posición
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