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Informe de inspeccion

Cliente:
Fecha: 17/12/2024 11:38

Tipologia de discontinuidades

Superficie horizontal 10.05 m2
Superficie vertical 5.03 m2
Superficie total 15.08 m2
Total discontinuidades encontradas 111
Superficie con discontinuidades 0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades| 15.08 (100.0%)

Tipo de discontinuidad Cantidad

Superficie

IV-1A
Rayaduras, marcas, dafios por impacto,
abrasién o zonas de metal expuestas con
apariencia metalica y libre de productos
de 6xido o con trazas firmemente
adheridas.

15

0.0 mm?

IV-1B

Rayaduras o zonas de metal expuestas 1

con productos de 6xido débilmente
adherido.

0.0 mm?

Iv-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o 19
todo tipo de contaminantes solubles.

0.0 mm?2

Iv-3
Depésitos de sales de zinc débilmente 10
adheridas.

0.0 mm?2

V-4
Depositos de 6xido férrico débilmente 21
adherido.

0.0 mm?2

IV-5

Daros por procesos térmicos donde el 13

RPT se degrada dejando material que no
estéa firmemente adherido.

0.0 mm?

V-6
Residuos metalicos adheridos a la
superficie, provenientes de operaciones
adyacentes de fabricacién y montaje.

12

0.0 mm?

SOoLD
Soldaduras y areas adyacentes

0.0 mm?2
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Detalle de discontinuidades

201558

201557

201555

201554

201552

201551

201550

201549

201548

201547

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
W-1B X: 5.89
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 5 e
0.0m?| Y:0.17
Z:-
Depésitos d les d IY-3 débil te adherid X: 5.87
epositos de sales de zinc débilmente adheridas. 0.0m2| v:-0.28
Depésitos de 6xido fér:'\ilc;g débilmente adherido X: 5.35
P ' 00m2| Y:-0.74
IV-1B X:5.33
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 5| v..n
0.0m?2| Y:-0.41
Z: -
V-5
Dafios por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no esté firmemente X:5.1
adherido. 0.0m2| Y:-0.78
V-2 X:5.29
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.31
' Z:-
V-5
Dafios por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no esté firmemente X:5.21
adherido. 0.0m2| Y:-0.44
Z: -
Depdsitos de sales de zll\:wg débilmente adheridas X:5.16
P ) 0.0m2| Y:-0.54
Z: -
IV-1B X-4.9
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. ol v
0.0m?4| Y:-0.18
V-1B X: 5.09
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0 m2 Y: 0'21

Z: -
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Id Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:5.1
201544 metdlica y libre de productos de éxido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2]| Y:0.31
Z: -
Iv-3 X:5.37
201543 Depositos de sales de zinc debilmente adheridas. 0.0m2| v:0.29
Z: -
IV-6
Residuos metalicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:5.57
201541 fabricacién y montaje. 0.0m2| Y:0.44
Depéisitos de éxido férrice débimants adhrd X:5.67
201540 epositos de éxido férrico débilmente adherido. 0om2| Y075
Z: -
V-2 X: 5.21
201539 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:043
Depésitos de 6xid f’rlr\',-4 débilmente adherid X:5.24
201538 epositos de dxido férrico débilmente adherido. 0om2| Y023
Z: -
V-5
Dafios por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no esté firmemente X:5.19
201537 adherido. 0.0m2| Y:0.02
V-5
Dafios por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no esté firmemente X:5.21
201536 adherido. 0.0m2| Y:0.02
Z: -
V-2 X: 5.73
201535 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:0.71
Z:-
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafnos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:5.2
201533 metdlica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0 m?

Y:-0.06
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201528

201526

201525

201524

201523

201522

201521

201520

201519

201518

Tipo de discontinuidad Tamario|Posicion
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:4.58
metélica y libre de productos de éxido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:-0.78
Z: -
V-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X_' 4.99
fabricaciéon y montaje. 0.0 m2 Y'Z’(_)'73
V-2 X: 4.82
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:-0.77
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X: 4.1
metélica y libre de productos de éxido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2]| Y:-0.16
Z: -
Depésitos de éxido fémioo ddbilments adherido X:3.92
P : 0.0m2| Y:-0.24
Z: -
V-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X: 4.42
fabricacién y montaje. 0.0m2| Y:0.44
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafios por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:4.5
metélica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:045
Z: -
V-18 X: 4.01
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| v:0.46
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafios por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X: 3.8
metélica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:0.64
Z: -
Depéisitos de éxido férmica débimants adherid X. 4.76
P ente adnerido. 0.0m2| Y:0.87

Z: -
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Id Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
Depésitos de 6xid f’rlr\i,-4 débilmente adherid X:5.35
201517 epositos de Oxido férrico débilmente adherido. 0.0m2| v:056
Z: -
V-2 X: 5.24
201513 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2l Y:05
Z: -
V-2 X: 4.25
201511 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.44
Depésitos de éxido fé I\',-4d’b'l te adherid X: 4.66
201510 epoésitos de 6xido férrico débilmente adherido. 00m2| Y:-0.44
Z: -
IV-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:5.07
201508 fabricacién y montaje. 0.0m2| Y:-0.45
Z: -
IV-5
Darnos por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no esté firmemente X:5.28
201507 adherido. 0.0m2| Y:-0.48
V-5
Darios por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no esta firmemente X:5.48
201505 adherido. 0.0m2| Y:-0.45
V-5
Dafios por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no esté firmemente X: 3.75
201504 adherido. 0.0 m2| Y:-0.37
Z: -
IV-6
Residuos metalicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:3.56
201503 fabricacion y montaje. 0.0m2| Y:0.08
IV-6
Residuos metalicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X: 3.81
201502 fabricacion y montaje. 0.0 m2

Y:-0.26




Cliente:

‘ Informe de inspecciOn
Navantia

Fecha: 17/12/2024 11:38

201500

201499

201498

201495

201493

201492

201491

201489

201488

201487

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
W-1B X: 4.34
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0om2| v:-0.78
Z:-
V-5
Dafios por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no esté firmemente X:3.54
adherido. 0.0m2| Y:-0.73
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafnos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:3.35
metdlica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:-0.67
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:3.17
metélica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2]| Y:-0.16
Z: -
Depésitos de 6xido férlr\'/c:g débilmente adherido X:3.35
posi Xi i i ido. 0oom2l v:0.18
Dep6sitos de sales de ZII\I,’I(:: débilmente adheridas X:3.35
P : 00m2| Y:0.46
Depéisitos de éxido érmica dsbimants adherd X:3.54
epoésitos de 6xido férrico débilmente adherido. oom2| Y:-014
Z: -
V-3 X: 2.83
Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. 00m2| Y:072
Z: -
IV-1B X:3.52
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| v:0.69
Z:-
IV-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:3.73
fabricacion y montaje. 0.0 m?

Y:0.57
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201486

201485

201484

201482

201481

201480

201479

201477

201476

201475

201474

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
IV-1B X:3.33
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| Y:057
Z:-
V-2 X: 3.66
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. oom2| Y:04
Z: -
IV-1B X: 3.87
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:043
V-18 X: 4.09
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2| Y:046
Z:-
Iv-2 X:3.4
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0oom2| v:043
Z: -
Iv-1B X: 3.4
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:003
Z:-
V-2 X:3.92
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:078
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:3.21
metélica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2]| Y:-0.44
Z:-
V-2 X:2.75
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0om2| Y:-014
Z: -
Iv-4
Depésitos de dxido férrico débilmente adherido. X:2.57
0.0m2| Y:-0.07
Z: -
V-18 X:2.79
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-043

Z -
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201473

201470

201469

201468

201467

201466

201464

201463

201461

201460

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
IV-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:2.67
fabricacién y montaje. 0.0m2]| Y:-0.78
Z: -
V-18 X: 2.49
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| v:-0.79
Z: -
V-4 X:1.89
Depositos de oxido férrico débilmente adherido. 0.0m2| v:-0.84
Z: -
Depésitos de 6xido fér:'\i,c;g débilmente adherido X:2.06
p : 0.0m2| Y:-0.37
IV-5
Dafios por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no esté firmemente X: 2.51
adherido. 0.0m2| Y:0.04
Z: -
IV-1B X: 258
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2| v:032
V-4 X:1.95
Depositos de oxido férrico débilmente adherido. 00m2| Y:062
Z: -
V-2 X: 1.95
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0oom2| v:0.48
IV-5
Dafios por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no esté firmemente X:1.81
adherido. 0.0m2| Y:0.66
Z: -
V-4 X: 2.41
Depdsitos de dxido férrico débilmente adherido. 0.0 m2 n

Y: 0.81
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201458

201457

201456

201455

201454

201452

201451

201450

201449

201448

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. X:2.74
0.0m2| Y:0.58
V-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X: 3.4
fabricacién y montaje. 0.0m2]| Y:0.64
Z: -
Depositos de sales d I'Wsd’b'l te adherid X:2.97
epositos de sales de zinc débilmente adheridas. 00m2| Y:0.44
Z: -
V-2 X: 2.96
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-043
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:2.96
metélica y libre de productos de éxido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:-0.43
Z: -
V-4 X:2.13
Depositos de oxido férrico déebilmente adherido. 0.0m2| v:-0.42
Z: -
W-1B X: 1.67
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| v:-0.51
Z: -
V-2 X: 1.74
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:001
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:1.58
metélica y libre de productos de éxido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:-0.59
Z: -
V-5
Dafios por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no esta firmemente X:1.58
adherido. 0.0m2| Y:-0.14
Z: -
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201447

201445

201443

201441

201440

201439

201438

201437

201435

201434

201433

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-4 X: 1.82
Depésitos de dxido férrico débilmente adherido. 0oom2| Y:-023
Z: -
V1B X:1.95
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. oom2| v:-0.16
Z: -
IV-1B X: 2.93
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2l Y:-08
V-5
Dafios por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no esté firmemente X:1.75
adherido. 0.0m2]| Y:-0.9
V-4 X: 1.4
Depésitos de dxido férrico débilmente adherido. oom2| v:-083
Z:-
V-2 X:1.2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.62
Z: -
V1B X: 1.22
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.83
Z: -
V-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:1.81
fabricacion y montaje. 0.0m2]| Y:-0.
Z: -
V-4 X:1.12
Depésitos de dxido férrico débilmente adherido. 0om2| v:-02
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafios por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:1.12
metélica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:-0.
Z: -
V-4 X: 1.56
Depositos de 6xido férrico débilmente adherido. 0oom2| Y:038

Z: -
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201432

201431

201430

201429

201428

201426

201425

201423

201422

201421

201420

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
Iv-3 X:1.56
Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. oom2| Y:076
Z: -
V1A X: 1.56
Rayaduras, marcas, dafios por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia Y: O. 62
metalica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0 m2 .Z'.-
V-5
Darios por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no esta firmemente X:1.74
adherido. 0.0m2| Y:0.87
V-3 X: 1.3
Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. oom2| Y:074
Z:-
V-4 X:1.79
Depdsitos de d6xido férrico débilmente adherido. 00m2| Y:0.28
V-1B X: 1.36
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:044
Z: -
V-2 X:1.87
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:085
Z: -
IV-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:2.08
fabricacion y montaje. 0.0m2| Y:0.74
Z: -
Depésitos de sales d I'\,-?’d’b'l te adherid X.2.07
epdsitos de sales de zinc débilmente adheridas. 0.0m2| Y:054
Z: -
IV-1B X: 2.08
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:054
Z: -
V-4 X: 1.55
Depositos de oxido férrico débilmente adherido. 00m2!| Y:0.02

Z: -
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Cliente:
Fecha: 17/12/2024 11:38

201419

201418

201417

201414

201413

201412

201410

201409

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-2 X: 1.54
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:0.43
Z:-
V-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:1.55
fabricacion y montaje. 0.0m2| Y:-0.47
Z: -
. . V-2 . . X:1.53
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-047
Z: -
V-2 X: 3.62
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.28
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X: 3.61
metélica y libre de productos de éxido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2]| Y:0.27
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:3.91
metélica y libre de productos de éxido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:0.32
Z: -
Dep6sitos de sales de zll\:wz débilmente adheridas X: 3.85
P ) 0.0m2| Y:0.78
Z:-
V-2 X:4.22
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0 m2 Y:-0.43

Z: -
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