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Informe de inspeccion

Cliente:
Fecha: 18/12/2024 09:01

Tipologia de discontinuidades

Superficie horizontal 10.05 m2
Superficie vertical 5.03 m2
Superficie total 15.08 m2
Total discontinuidades encontradas 121
Superficie con discontinuidades 0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades| 15.08 (100.0%)

Tipo de discontinuidad Cantidad

Superficie

IV-1A
Rayaduras, marcas, dafios por impacto,
abrasién o zonas de metal expuestas con 9
apariencia metalica y libre de productos
de 6xido o con trazas firmemente
adheridas.

0.0 mm?

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas
con productos de 6xido débilmente
adherido.

72

0.0 mm?

Iv-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o 28
todo tipo de contaminantes solubles.

0.0 mm?2

Iv-3
Depésitos de sales de zinc débilmente 11
adheridas.

0.0 mm?2

V-4
Depositos de 6xido férrico débilmente 0
adherido.

0.0 mm?2

IV-5

Daros por procesos térmicos donde el 1

RPT se degrada dejando material que no
estéa firmemente adherido.

0.0 mm?

V-6
Residuos metalicos adheridos a la
superficie, provenientes de operaciones
adyacentes de fabricacién y montaje.

0.0 mm?

SOoLD
Soldaduras y areas adyacentes

0.0 mm?2
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Navantia

Detalle de discontinuidades

17802

17804

17805

17807

17809

17811

17812

17814

17815

17816

17819

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V18 X: 6.03
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.34
Z:-
V18 X: 5.88
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. oom2| v:021
V-18 X: 6.11
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. ol v
0.0m?4| Y:-0.37
M d it Suciedad IV-Zt do tipo d taminant lubl X:5.98
arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.03
Z:-
M d it Suciedad N-Zt do tipo d taminant lubl X: 588
arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.19
Z: -
V-18 X:6.18
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-037
M d it Suciedad IV-2t do tipo d taminant lubl X:5.92
arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.19
Z:-
V-18 X: 6.36
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0om2| Y:-069
Z: -
M d i Suciedad IV-zt do tipo d taminant lubl X:5.92
arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-022
V18 X: 6.37
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0oom2| v:-079
Z: -
V-18 X: 6.38
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0 m2 s

Y:-0.29
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Id Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
Iv-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. X:6.17
17820 0.0m?| Y:-0.72
V-1B X: 6.49
17822 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0oom2| v:-062
Z: -
Iv-1B X: 6.0
17823 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0om2| Y:-095
W-1B X: 5.87
17824 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.95
Z: -
IV-18 X: 5.45
17825 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. oom2| Y:-1.0
Z: -
W-1B X:5.82
17827 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.95
IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. X:5.97
17829 0.0m2| Y:-0.78
Z:-
V-1B X:5.24
17832 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.86
Z:-
Iv-1B X: 5.99
17835 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. oom2| v:-073
W-1B X:5.18
17837 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-095
W-1B X:5.08
17838 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.95

Z: -
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17839

17841

17842

17843

17845

17850

17851

17852

17854

17856

17857

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-18 X: 5.04
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.69
Z: -
V-18 X: 5.67
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0oom2| Y:-095
Z: -
V-18 X: 4.99
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.95
V-18 X:5.01
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.69
Z:-
V-18 X: 5.52
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0oom2| Y:-095
Z: -
V-2 X: 4.93
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-054
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafios por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:5.01
metalica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0 m2 Y:Z-0.8
IV-1B X: 5.03
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-068
Z: -
V-18 X: 5.32
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0om2| v:-061
Z: -
V-18 X:5.27
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.19
Z:-
V-2 X: 4.91
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.66

Z: -
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17859

17860

17864

17865

17870

17871

17876

17877

17878

17879

17880

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-1B X:5.26
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0 m2 Y 0 0

Z:-

V-1B X:5.27

Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0oom2| Y:-015

Iv-1B X: 5.96

Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de ¢xido débilmente adherido. 0oom2| Y:003

W-1B X:5.27

Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0 m2 Y'-—O- 12
Z:-

V-18 X: 5.26

Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de ¢xido débilmente adherido. 0oom2| v:003
Z: -

IV-18 X:5.27

Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0 m2 Y"-O. 11

IV-1B X: 5.51

Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.04
Z:-

V-18 X: 552

Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:013

V-18 X:5.34

Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0 m2 Y: 0'13
Z: -

M d i S 'ddlv-ztd tipo d taminant lubl X: 5.39

arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.06
Z: -

Iv-1B X: 5.33
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0 m2 T

Y:0.45
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17881

17882

17883

17885

17888

17889

17890

17892

17893

17897

17899

Tipo de discontinuidad Tamafio|Posicion
V-18 X: 5.35
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.02
Z:-
V-3 X:5.27
Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. 00m2| Y:053
Z: -
Iv-3 X:5.27
Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. 0oom2| Y:004
Iv-3 X:5.27
Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. 0om2| Y:0.08
Z:-
IV-1B X: 5.3
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. oom2| Y:013
Z: -
Iv-1B X: 5.98
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:045
Z:-
IV-1B X: 5.1
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2| Y:04
Z: -
Iv-1B X: 5.31
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0oom2| v:-0.02
Z: -
Iv-3 X: 5.2
Depésitos de sales de zinc débilmente adheridas. o
epositos de sales de zinc débilmente adheridas oom2| v:053
Z: -
V-2 X:5.27
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:019
Z: -
V-18 X: 5.25
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0 m2 T

Y:0.45
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17901

17903

17904

17905

17906

17907

17908

17910

17912

17913

17914

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-18 X:5.28
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.02
Z:-
IV-1B X: 5.26
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0 m2 Y: 0'13
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafios por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:5.23
metalica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:0.19
Z -
Depésitos de sales de zlmz débilmente adheridas X:5.05
epositos de sales . 0om2| Y054
Z: -
IV-1B X: 5.07
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2| Y:043
Z:-
IV-18 X: 5.25
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| v:0.48
Z: -
IV-1B X: 5.96
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 2 e
0.0m?| Y:0.17
M d it Suciedad IV-2t do tipo d taminant lubl X:5.23
arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:023
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafios por impacto, abrasién o zonas de metal expuestas con apariencia X:5.07
metdlica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:0.43
Z: -
Depositos de sales d I'\/-3d’b'l te adherid X: 526
epositos de sales de zinc débilmente adheridas. 0.0m2| v:0.56
Z: -
IV-1B X: 5.06
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0 m2 Y: 0' 47

Z: -
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17915

17916

17917

17918

17921

17923

17924

17925

17927

17928

17929

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
Iv-1B X: 5.95
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:052
Z:-
IV-1B X: 5.26
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de ¢xido débilmente adherido. oom2| Y02
Z: -
V-2 X: 5.23
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:026
Iv-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. X:5.13
0.0m2| Y:0.49
Z: -
V18 X: 5.25
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de ¢xido débilmente adherido. 0oom2| Y:055
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafios por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:5.06
metdlica y libre de productos de éxido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:05
Z: -
Iv-1B X: 5.06
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2l Y:05
Z: -
V-18 X: 5.26
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:024
Z:-
V-2 X: 5.23
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0oom2| Y:03
Z:-
Iv-1B X: 5.06
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| Y:054
Z: -
V-18 X: 5.24
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:059

Z: -
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17932

17933

17934

17939

17940

17945

17947

17948

17950

17951

17952

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafios por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:5.06
metdlica y libre de productos de éxido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2]| Y:0.54
Z: -
V-2 X:5.13
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:057
Z: -
W-1B X:5.24
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2| Y:058
Z: -
Iv-1B X:53
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de ¢xido debilmente adherido. oom2| Y:07
Z: -
IV-1B X: 5.27
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:057
Z: -
V-18 X: 5.31
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2| Y:058
Z: -
Iv-2 X: 5.2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:056
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:5.28
metdlica y libre de productos de éxido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:0.76
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafios por impacto, abrasién o zonas de metal expuestas con apariencia X:5.57
metalica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:0.58
Iv-1B X: 5.83
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:055
V-2 X: 5.57
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:055

Z: -
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17954

17955

17958

17959

17960

17963

17964

17965

17966

17967

17968

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
IV-1B X: 5.57
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0 m2 e 0'51
Z:-
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafios por impacto, abrasién o zonas de metal expuestas con apariencia X:5.57
metdlica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:0.51
Z: -
IV-1B X: 5.56
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2| Y:058
Z: -
V18 X: 5.49
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de ¢xido débilmente adherido. 0oom2| Y:058
Z: -
V-18 X: 5.91
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:055
Z: -
IV-1B X: 5.6
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2| Y:086
Z: -
Depositos de sales de zll\;z débilmente adheridas X.6.42
P : 0.0m2| Y:1.05
V18 X:5.75
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2| Y:067
Z: -
Depdsitos de sales de zlxlz débilmente adheridas X:6.38
P : 00m2| Y:0.8
Z: -
Iv-1B X: 6.38
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0 m2 v 0 8
Z: -
IV-18 X: 6.38
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0 m2 Y: 0'75

Z: -
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17969

17970

17972

17973

17974

17976

17978

17980

17981

17982

17983

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
IV-1B X: 6.38
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0 m2 Y 0 7
Z:-
IV-1B X: 6.37
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0 m2 Y: 0'13
. Z: -
Iv-5
Dafios por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no esté firmemente X:5.91
adherido. 0.0m2| Y:0.68
Z -
Depositos de sales de zll\:u:: débilmente adheridas X:5.96
P : 0.0m2| Y:0.06
Z: -
Depositos de sales de zll\:1: débilmente adheridas X:5.96
P : 0.0m2| Y:0.56
Z: -
Depésitos de sales de zll\:u:: débilmente adheridas X:5.96
P : 0.0m2| Y:0.53
Z: -
V-2 X:5.93
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0 m2 Y: 01
V-2 X:5.18
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:004
Z: -
Iv-2 X: 5.2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0oom2!| Y:004
Z: -
V-2 X:5.17
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0 m2 Y:0.04
’ Z: -
V-2 X:5.15
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:0.04

Z: -




‘ Informe de inspeccion

Navantia

Cliente:
Fecha: 18/12/2024 09:01

17984

17986

17987

17988

17990

17991

17992

17993

17997

17998

18000

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-2 X:5.15
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:004
Z:-
V-2 X:5.17
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0oom2| Y:004
Z: -
V-2 X: 5.18
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:024
V-2 X:5.2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:024
Z:-
V-2 X: 5.22
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. oom2| Y:024
Z: -
V-2 X: 5.21
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:024
Z:-
V-2 X:5.19
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:024
Z: -
Iv-2 X: 5.2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. oom2| Y:024
Z: -
V-18 X:5.18
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.14
Z:-
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafios por impacto, abrasién o zonas de metal expuestas con apariencia X:4.82
metdlica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:0.18
Z:-
IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. X:5.17
0.0 m2 Y:0.0
Z: -
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