N>
Navantia
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Informe de inspeccion

Cliente:
Fecha: 10/02/2025 17:47

Tipologia de discontinuidades

Superficie horizontal 10.05 m2
Superficie vertical 5.03 m2
Superficie total 15.08 m2
Total discontinuidades encontradas 93
Superficie con discontinuidades 0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades| 15.08 (100.0%)

Tipo de discontinuidad Cantidad

Superficie

IV-1A
Rayaduras, marcas, dafios por impacto,
abrasién o zonas de metal expuestas con 0
apariencia metalica y libre de productos
de 6xido o con trazas firmemente
adheridas.

0.0 mm?

IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas
con productos de 6xido débilmente
adherido.

37

0.0 mm?

Iv-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o 4
todo tipo de contaminantes solubles.

0.0 mm?2

Iv-3
Depésitos de sales de zinc débilmente 9
adheridas.

0.0 mm?2

V-4
Depositos de 6xido férrico débilmente 0
adherido.

0.0 mm?2

IV-5

Daros por procesos térmicos donde el 0

RPT se degrada dejando material que no
estéa firmemente adherido.

0.0 mm?

V-6
Residuos metalicos adheridos a la
superficie, provenientes de operaciones
adyacentes de fabricacién y montaje.

43

0.0 mm?

SOoLD
Soldaduras y areas adyacentes

0.0 mm?2
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Detalle de discontinuidades

207233

207232

207231

207230

207227

207226

207225

207224

207223

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
IV-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:5.27
fabricacion y montaje. 0.0m2| Y:0.22
Z: -
V-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:5.27
fabricacion y montaje. 0.0m2| Y:0.24
Z: -
V-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:5.26
fabricacién y montaje. 0.0m2| Y:0.39
Z: -
V-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:5.23
fabricacién y montaje. 0.0m2| Y:0.68
Z:-
V-6
Residuos metalicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:4.75
fabricacion y montaje. 0.0m2| Y:0.96
Z: -
V-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:4.6
fabricacién y montaje. 0.0m2]| Y:0.87
Z: -
V-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:4.29
fabricacion y montaje. 0.0m2| Y:0.86
Z: -
V-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:4.29
fabricacion y montaje. 0.0m2]| Y:0.57
Z: -
V-1B X: 4.45
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0 m2 L

Y:1.02
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207222

207221

207220

207219

207218

207217

207216

207215

207214

207213

Tipo de discontinuidad Tamanio|Posicion
IvV-1B X: 4.31
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:1.02
' Z:-
V-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:4.15
fabricacién y montaje. 0.0m2| Y:0.6
Z: -
IV-6
Residuos metalicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:4.03
fabricacién y montaje. 0.0m2| Y:0.73
IV-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:4.0
fabricacion y montaje. 0.0m2| Y:0.42
Z: -
IV-1B X:3.97
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0om2| v:0.16
Z:-
V-18 X: 4.32
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| Y:0.51
Z: -
V-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:4.37
fabricacion y montaje. 0.0m2| Y:0.24
Z: -
V-1B X: 4.04
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.01
V-1B X: 4.02
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. oom2| v:017
Z: -
IV-6
Residuos metalicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X: 4.07
fabricacion y montaje. 0.0 m?

Y:-0.17
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207212

207211

207210

207209

207208

207207

207206

207205

207204

207203

207202

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
IV-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:4.08
fabricacién y montaje. 0.0m2| Y:-0.17
Z: -
IV-1B X 3.98
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2| Y:-0.18
W-1B X: 4.03
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0 m2 Y'-—O. 14
Z: -
IvV-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:4.08
fabricacion y montaje. 0.0m2| Y:-0.31
Z: -
IV-1B X:3.98
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0oom2| v:-033
V-18 X: 3.89
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-025
IV-1B X: 3.9
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0om2|Y: '_0_'45
V-18 X: 3.89
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. oom2| Y:-04
Z: -
IV-1B X:3.9
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0 m2 Y" 0 6
Z: -
V-1B X: 4.04
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0oom2| v:-058
IV-1B X:3.98
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de dxido débilmente adherido. 0.0 m2 N

Y:-0.77




‘ Informe :I(ieeri‘l;:speCCiOI‘l
Navantia

Fecha: 10/02/2025 17:47

207201

207200

207199

207197

207196

207194

207192

207191

207190

207188

Id Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:4.09
fabricacién y montaje. 0.0m2| Y:-0.75
Z: -
IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. X:3.78
0.0m2| Y:-0.97
V-18 X:3.78
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-088
IV-1B X: 4.26
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| v:-0.93
Z: -
V-1B X: 4.06
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. oom2| Y:-09
Z: -
V18 X: 4.55
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| v:-1.01
IV-1B X: 4.07
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| v:-0.87
Z: -
V-1B X: 4.55
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0oom2| Y:-088
Z: -
IV-1B X: 4.35
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0om2| v:-0.9
Z: -
IV-6
Residuos metalicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:4.15
fabricacion y montaje. 0.0m2| Y:-0.95
V-1B X: 4.33
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| v:-0.89

207186

VAR
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207185

207184

207183

207182

207181

207180

207179

207178

207177

207176

Tipo de discontinuidad Tamanio|Posicion
V-1B X: 4.63
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| v:-0.91
Z:-
V-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:4.49
fabricacion y montaje. 0.0m2| Y:-0.87
Z: -
V-1B X: 4.56
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. oom2| v:-08
Z: -
V-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:4.49
fabricacion y montaje. 0.0m2| Y:-0.57
Z:-
V-1B X: 4.56
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0om2| Y:-0.49
Z: -
V18 X: 4.68
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| v:-0.64
Z: -
V-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:4.23
fabricacion y montaje. 0.0m2| Y:-0.86
Z: -
V-1B X: 4.66
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| v:-0.81
Z: -
V-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:4.42
fabricacién y montaje. 0.0m2| Y:-0.86
Z:-
V-1B X: 4.86
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0 m2 Y.' O 8

Z: -
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207175

207174

207173

207172

207171

207170

207169

207168

207167

207165

Tipo de discontinuidad Tamanio|Posicion
IV-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:5.21
fabricacion y montaje. 0.0m2]| Y:-0.8
Z: -
V-1B X: 5.14
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| v:-0.81
Z: -
V-2 X: 4.67
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:-0.86
Z: -
V-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X: 4.7
fabricacién y montaje. 0.0m2| Y:-0.86
Z:-
V-18 X: 5.47
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0om2| v:-087
Deptsitos d sales de zin débimente adherid X542
epositos de sales de zinc débilmente adheridas. oom2| v:-08
Z: -
IV-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:4.97
fabricacion y montaje. 0.0m2| Y:-0.86
V-1B X: 5.19
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| v:-045
Z:-
V-3 X: 5.1
Depésitos de sales de zinc débilmente adheridas. 0om2| Y:-0.49
V-3 X: 5.0
Dep6sitos de sales de zinc débilmente adheridas. 0.0 m2 e

Y:-0.53
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207164

207161

207160

207158

207157

207156

207155

207154

207153

207152

Tipo de discontinuidad Tamario|Posicion
IV-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:5.18
fabricacion y montaje. 0.0m2| Y:-0.47
Z: -
Iv-3 X:5.19
Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. 0.0m2| v:-0.38
Z: -
IV-1B X:5.19
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| v:-0.38
Z: -
V-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:5.17
fabricacion y montaje. 0.0m2| Y:-0.8
Z: -
V-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:5.17
fabricacién y montaje. 0.0m2| Y:-0.16
Z: -
V-2 X:5.17
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:-0.69
Z: -
V-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:5.17
fabricacién y montaje. 0.0m2| Y:-0.66
Z: -
V-2 X: 5.1
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0oom2| v:-052
V-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:5.16
fabricacion y montaje. 0.0m2| Y:-0.49
Z: -
V-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X: 5.0
fabricacién y montaje. 0.0 m2 n

Y:-0.45
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207151

207150

207149

207148

207146

207145

207144

207143

207142

207141

207140

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
IV-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:4.92
fabricacion y montaje. 0.0m2]| Y:0.07
Z: -
V-2 X:5.0
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.49
Z: -
IV-6
Residuos metalicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:5.46
fabricacién y montaje. 0.0m2| Y:0.73
Depésitos de sales d I'V-3d’b'l te adherid X:5.54
epositos de sales de zinc débilmente adheridas. 00m2| Y:073
Z:-
IV-1B X: 5.56
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0oom2| v:0.89
Depésitos de sales d e débilmente adherid X:5.35
epdsitos de sales de zinc débilmente adheridas. 0.0m2| Y:071
Z: -
Depositos de sales d I'V-ad’b'l te adherid X.5.37
epositos de sales de zinc débilmente adheridas. 00m2| Y:087
Z: -
IV-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:5.62
fabricacion y montaje. 0.0m2| Y:0.51
Z:-
V-3 X:5.3
Depdsitos de sales de zinc débilmente adheridas. 00m2| Y:057
IV-1B X: 5.3
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2| Y:057
Depésitos de sales d I'V-ad’b'l te adherid X:5.28
epositos de sales de zinc débilmente adheridas. 0.0m2| Y:041

Z: -
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207135

207134

207133

207132

207131

207130

207129

207128

207127

Tipo de discontinuidad Tamanio|Posicion
V-6
Residuos metalicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:5.16
fabricacion y montaje. 0.0 m2 Y:ZO.8
V-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:5.17
fabricacién y montaje. 0.0m2| Y:0.63
Z: -
V-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:5.18
fabricacién y montaje. 0.0m2| Y:0.49
Z: -
V-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:5.18
fabricacién y montaje. 0.0m2| Y:0.33
Z:-
V-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:5.18
fabricacién y montaje. 0.0m2| Y:0.19
Z: -
IV-6
Residuos metalicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:5.32
fabricacién y montaje. 0.0m2| Y:0.2
Z: -
V-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:5.47
fabricacion y montaje. 0.0m2| Y:0.2
Z: -
W-1B X: 4.94
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| v:-0.38
Z: -
V-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X: 4.9
fabricacion y montaje. 0.0 m?

Y:-0.6
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207126

Id Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:4.9
fabricacién y montaje. 0.0m2| Y:-0.75
Z: -
IV-6
Residuos metalicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X: 5.2
fabricacién y montaje. 0.0 m2

207125

Y:-0.79
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