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Cliente:
Fecha: 10/02/2025 21:38

Tipologia de discontinuidades

Superficie horizontal 10.05 m2
Superficie vertical 5.03 m2
Superficie total 15.08 m2
Total discontinuidades encontradas 76
Superficie con discontinuidades 0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades| 15.08 (100.0%)

Tipo de discontinuidad Cantidad

Superficie

IV-1A
Rayaduras, marcas, dafios por impacto,
abrasién o zonas de metal expuestas con 15
apariencia metalica y libre de productos
de 6xido o con trazas firmemente
adheridas.

0.0 mm?

IV-1B

Rayaduras o zonas de metal expuestas 46

con productos de 6xido débilmente
adherido.

0.0 mm?

Iv-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o 5
todo tipo de contaminantes solubles.

0.0 mm?2

Iv-3
Depésitos de sales de zinc débilmente 0
adheridas.

0.0 mm?2

V-4
Depositos de 6xido férrico débilmente 10
adherido.

0.0 mm?2

IV-5

Daros por procesos térmicos donde el 0

RPT se degrada dejando material que no
estéa firmemente adherido.

0.0 mm?

V-6
Residuos metalicos adheridos a la
superficie, provenientes de operaciones
adyacentes de fabricacién y montaje.

0.0 mm?

SOoLD
Soldaduras y areas adyacentes

0.0 mm?2
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Detalle de discontinuidades

Id Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
IV-1B X: 5.9
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| v:-1.01
Z: -
IV-1B X: 5.39
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| v:0.79
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:5.21
metélica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:0.59
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:5.36
metélica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:0.64
Z:-
IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. X:5.46
0.0m2| Y:0.63
Z: -
IV-1B X: 5.53
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| v:053
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:5.8
metélica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:0.35
Z:-
Depésitos de 6xido férlr\ilc:g débilmente adherido X:5.59
P : 00m2| Y:0.71
Z: -
IV-1B X: 6.1
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00om2| v:072
Z: -
IV-1B X: 6.07
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| v:0.76
Z: -
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207259

207262

207265

207266

207267

207271

207281

207289

207290

207291

207292

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
Depositos de 6xido férlr\i,(;g débilmente adherido X: 6.08
P ' 0.0m2| Y:0.58
Z:-
V1B X: 4.99
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.25
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:4.99
metalica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:-0.26
Z: -
V-4 X:5.16
Depositos de oxido férrico débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.34
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:5.18
metélica y libre de productos de éxido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:-0.57
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X: 4.86
metélica y libre de productos de éxido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:-0.64
Z: -
V-18 X: 4.32
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.71
Z:-
V-1B X:5.14
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| v:0.41
Z:-
V-1B X: 3.65
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.21
IV-1B X: 3.66
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| v:-055
IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. X:3.61
0.0m2| Y:-0.21

Z: -
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207293

207294

207296

207297

207298

207300

207301

207306

207307

207308

Id Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-1B X:8.79
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-022
Z: -
V-18 X:3.75
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. ol v
0.0m2| Y:-0.21
Z: -
V-18 X: 3.84
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-043
W-1B X:3.95
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-068
Z:-
V-18 X: 3.85
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0 m2 Y.' 0 >
Z: -
V-18 X: 4.05
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.83
Z: -
V-18 X: 3.92
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.33
Z: -
, o N2 , X: 4.33
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 2 .
0.0mé| Y:-0.6
Z: -
V-2 X:4.3
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-1.21
Z:-
i S'ddlv-ztdt' de contaminantes solubl X:3.95
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-1.05
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:4.05
metalica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:-0.89

207309

Z: -
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207310

207311

207313

207314

207315

207319

207320

207323

207324

207327

207330

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
Iv-1B X: 3.98
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.64
Z:-
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafios por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X: 4.0
metélica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:-0.8
Z: -
Depositos de 6xido férico débiments adherd X: 3.8
epositos de 6xido férrico débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.68
Z: -
Iv-1B X:3.32
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0om2| v:-061
Z: -
Iv-1B X:3.5
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2| Y:-06
Z: -
V-18 X:3.35
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0om2| Y:-0.46
Z: -
Iv-1B X:3.76
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2l Y:-0.78
IV-1B X:3.07
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-063
Z: -
IV-1B X: 3.26
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. oom2| v:-062
Z: -
Iv-1B X:3.7
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.96
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:3.13
metélica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:-0.88

Z -




Cliente:

‘ Informe de inspeccion

Navantia

Fecha: 10/02/2025 21:38

207331

207332

207333

207334

207335

207336

207337

207338

207340

207341

207342

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-1B X: 3.06
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-062
Z: -
V-4 X:2.94
Depositos de 6xido férrico débilmente adherido. 00m2| Y:-0.66
Z: -
V-18 X: 3.45
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| v:-0.61
V-1B X:2.94
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-066
Z:-
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:3.13
metélica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:-0.74
Z: -
V-18 X: 2.86
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:-08
Z: -
IV-1B X: 285
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2| Y:-04
V-2 X:2.88
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-047
Z:-
IV-1B X:2.9
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| v:-0.41
Z: -
V-18 X:3.17
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.36
Z: -
V-4 X:2.94
Depésitos de 6xido férrico débilmente adherido. Y'- O.
0.0 m2 :-0.54

Z: -
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207343

207344

207345

207347

207348

207350

207351

207352

207353

207354

207355

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:3.15
metélica y libre de productos de éxido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2]| Y:-0.11
Z: -
IV-1B X: 287
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| v:-0.17
Z: -
V-4 X: 2.91
Depositos de oxido ferrico débilmente adherido. 0.0m2| v:-0.31
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:3.14
metélica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:0.02
Z:-
IV-1B X:2.87
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0 m2 Y:I _0'_04
Z: -
V-18 X: 3.21
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| v:-0.07
Z: -
IV-1B X:3.0
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| v:-0.06
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:3.48
metélica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:0.34
Z: -
IV-1B X: 3.21
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:028
V-2 X:3.25
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:0.61
Depésitos de 6xido fé I\'Md’b'l te adherid X:3.22
epositos de dxido férrico débilmente adherido. oom2| Y:0.14

Z: -




‘ Informe ::iee::::specciOn
Navantia

Fecha: 10/02/2025 21:38

Id Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:3.38
metélica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:0.3
Z: -
IV-1B X: 3.96
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:043
Z: -
W-1B X: 3.31
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0 m2 Y'-—O. 14
Z: -
V-18 X:3.11
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0oom2| v:043
Z: -
W-1B X: 3.22
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0om2| Y 0.48
Z: -
IV-1B X 3.93
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:063
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafnos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:3.11
metélica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:0.54
IV-1B X: 2.89
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2| Y:034
Z:-
V-4 X:3.19
Depositos de oxido férrico débilmente adherido. 00m2!| Y:0.65
Z: -
V-4 X: 3.39
Depositos de dxido férrico débilmente adherido. 0oom2| Y:065
W-1B X: 4.16
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0 m2 Y: 0.58

AR
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