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Resumen de inspeccion

Informe de inspeccion

Cliente:
Fecha: 21/05/2025 17:11

Tipologia de discontinuidades

Superficie horizontal 10.05 m2
Superficie vertical 5.84 m2
Superficie total 15.89 m2
Total discontinuidades encontradas 475
Superficie con discontinuidades 0.0 (0.0%)

Superficie libre de discontinuidades

15.89 (100.0%)

Tipo de discontinuidad Cantidad

Superficie

IV-1A
Rayaduras, marcas, dafios por impacto,
abrasién o zonas de metal expuestas con 18
apariencia metalica y libre de productos
de 6xido o con trazas firmemente
adheridas.

0.0 mm?

IV-1B

Rayaduras o zonas de metal expuestas 161

con productos de 6xido débilmente
adherido.

0.0 mm?

Iv-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o 237
todo tipo de contaminantes solubles.

0.0 mm?2

Iv-3
Depésitos de sales de zinc débilmente 33
adheridas.

0.0 mm?2

V-4
Depositos de 6xido férrico débilmente 21
adherido.

0.0 mm?2

IV-5

Daros por procesos térmicos donde el 4

RPT se degrada dejando material que no
estéa firmemente adherido.

0.0 mm?

V-6
Residuos metalicos adheridos a la
superficie, provenientes de operaciones
adyacentes de fabricacién y montaje.

0.0 mm?

SOoLD
Soldaduras y areas adyacentes

0.0 mm?2
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Detalle de discontinuidades

Id Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
M d it Suciedad IV-Zt do tipo de contaminantes solubles X: 4.62
203885 arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de c . 00m2| Y:0.99
Z: -
V-1B X: 4.79
223881 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| v:0.95
Z: -
V-2 X: 5.1
203878 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. oom2| v:037
Z: -
V-2 X: 5.11
203877 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:035
Z: -
V-1B X: 5.1
293875 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:032
Z: -
V-3 X:5.05
203873 Depositos de sales de zinc debilmente adheridas. 0om2| v:054
Z: -
M d it Suciedad |V-2t do tipo d ntaminantes solubles X:5.11
203867 arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contamina . 00m2| Y:054
Z: -
V-2 X: 5.07
293866 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:054
Z: -
V-2 X: 5.06
203865 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0om2| v:054
Z: -
M d it Suciedad |V-2t do tipo de contaminantes solubles X:5.09
203864 arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de co . 00m2| Y:054
Z: -
2 X: 5.05
203863 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0 m2

Y:0.54




N

Navantia

Informe de inspeccion

Cliente:
Fecha: 21/05/2025 17:11

Id Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion

M d it Suciedad IV-zt do tipo d ntaminantes solubles X:5.07

203862 arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contal . 00m2| Y054
Z: -

vz X: 5.1
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. o NG

223861 0.0m Y:0.54
Z: -

V-2 X: 5.1

203856 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:0.42

M d it Suciedad IV-2t do tipo d ntaminantes solubles X:5.09

203855 arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contamina . 00m2| Y042
Z: -

M d it Suciedad IV-2t do tipo de contaminantes solubles X:5.12

203854 arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo i . 0.0m2| v:0.42
Z: -

M d it Suciedad IV-zt do tipo d ntaminantes solubles X:5.11

203853 arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contal . 00m2| Y042
Z: -

M d i Suciedad |V-2t do tipo d ntaminantes solubles X:5.12

203852 arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contamina . 00m2| Y:042
Z: -

V-2 X:5.06

Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. Y: O. 42
223851 0.0 m2 .Z'.

M d it Suciedad IV-2t do tipo de contaminantes solubles X:5.07

293850 arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tip . 0.0m2| v:0.42
Z: -

V-2 X: 5.1

203845 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:0.21
Z: -

M d it Suciedad |V-2t do tipo d ntaminantes solubles X: 5.09

203843 arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de co . 00m2| Y:021

Z: -




N>
Navantia

Informe de inspeccion

Cliente:
Fecha: 21/05/2025 17:11

223842

223841

223840

223839

223837

223833

223832

223831

223830

223825

223822

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-2 X: 5.06
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:021
Z:-
V-2 X: 5.07
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0oom2| v:021
Z: -
-2 X: 5.09
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2l Y:017
V18 X:5.13
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. oom2| v:017
Z:-
V-2 X: 5.1
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. oom2| Y:017
Z: -
V-2 X: 5.07
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:017
Z:-
V-2 X: 5.05
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:017
Z: -
Iv-2 X: 5.1
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0om2| Y:-0.04
Z: -
V-2 X: 5.05
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.04
Z: -
V-2 X: 5.1
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.04
Z:-
V-2 X: 5.09
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0 m2 ‘A

Y:-0.04




‘ Informe de inspeccion

Navantia

Cliente:
Fecha: 21/05/2025 17:11

223821

223814

223812

223811

223807

223806

223805

223804

223803

223802

223796

Tipo de discontinuidad Tamafio|Posicion
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:5.1
metélica y libre de productos de éxido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:-0.27
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:5.12
metélica y libre de productos de éxido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:-0.29
Z: -
V-2 X:5.15
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.29
V-1B X:5.15
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.29
Z: -
V-3 X:5.13
Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. 00m2| Y:-052
Iv-2 X: 5.1
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-052
Z:-
IV-1B X:5.13
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-052
AR
V-2 X:5.11
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0om2| v:-052
Z: -
V-2 X:5.09
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-052
Z: -
Iv-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. X:5.06
0.0m2| Y:-0.52
Z: -
V-2 X:5.08
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.76

VAR




N

Informe de inspeccion

Cliente:
Fecha: 21/05/2025 17:11

Navantia

223792

223790

223775

223773

223772

223771

223769

223765

223763

223762

223760

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
W-1B X:5.09
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.76
Z:-
Marcas de aceite o grasa Suciedadelsv:todo tipo de contaminantes solubles X:5.09
grasa. P : 0.0m2| Y:-0.76
Marcas de aceite o grasa. S ciedade!sv ;)ztodo tipo de contaminantes solubles X. 4.52
grasa. Su p ubles. 0.0m2| Y:-0.93
W-1B X: 4.49
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.93
Z:-
IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. X:4.48
0.0m2| Y:-0.93
Z: -
V-18 X: 4.51
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.93
W-1B X: 4.47
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.69
Z:-
V-18 X: 453
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0om2| Y:-069
Marcas d it r Suciedad IV-zt do tipo de contaminant lubl X: 4.53
arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:-0.64
Z:-
M d it Suciedad IV-zt do tipo d taminant lubl X: 4.52
arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.64
Z: -
IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. X:4.48
0.0m2| Y:-0.64

Z: -




N

Informe de inspeccion

Cliente:
Fecha: 21/05/2025 17:11

Navantia

223758

223757

223755

223753

223752

223751

223750

223749

223748

223741

223740

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
W-1B X: 4.56
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.64
Z:-
W-1B X: 4.49
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0oom2| v:-064
V-2 X: 4.55
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| v:-041
W-1B X: 4.48
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| v:-0.41
Z:-
V-2 X: 453
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0oom2| v:-023
Z: -
V-18 X: 4.51
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-023
W-1B X: 4.51
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.23
Z:-
IV-1B X: 45
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. oom2| v:-023
W-1B X: 4.52
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-023
Z: -
Iv-2 X:4.5
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0om2| v:-0.07
Z: -
. o e . X:4.43
Dep6sitos de 6xido férrico débilmente adherido. 0.0 m2

Y:-0.07




‘ Informe :Itiee:;specciOn
Navantia

Fecha: 21/05/2025 17:11

Id Tipo de discontinuidad Tamafio|Posicion

W-1B X: 4.25

203738 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| v:0.39
Z:-

V-18 X: 4.25

293735 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0oom2| Y:034
Z: -

V-2 X: 4.25

203734 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| v:0.36

V-1B X: 4.25

203733 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2| v:033
Z: -

V-2 X: 4.02

293732 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. oom2| Y:037
Z: -

V-2 X: 4.02

293731 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| v:0.36
Z:-

IV-1A

Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:4.02

223729 metdlica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:0.37

V-2 X: 3.82

203728 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| v:035
Z:-

V-2 X: 3.82

293797 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0oom2| Y:035
Z: -

V-2 X: 3.62

203705 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00om2| v:035
Z: -

IV-1B X: 3.62

203724 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.om2| v:0.38

Z: -




‘ Informe :Itiee:;specciOn
Navantia

Fecha: 21/05/2025 17:11

Id Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion

Iv-1B X:3.62

Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0 m2 Y:0.32
’ Z:-

V-2 X: 3.62

Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0oom2| v:035
Z: -

V-2 X: 3.56

Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:035

V-2 X: 3.56

Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:035
Z:-

V-2 X: 3.56

Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0oom2| Y:035
Z: -

V-18 X:3.36

Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:039
Z:-

V-2 X: 3.31

Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:046
Z: -

Iv-3 X:3.34

Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. 00m2| Y:054
Z: -

V-2 X:3.34

Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:036
Z: -

V-2 X: 3.29

Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:019
Z: -

V-2 X: 3.32
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0 m2 T

Y:0.19




N

Navantia

Informe de inspeccion

Cliente:
Fecha: 21/05/2025 17:11

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion

M d i Suciedad IV-zt do tipo d taminant lubl X: 3.31
arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0om2| Y:0.19
Z:-

de acei S 'ddlv-ztd tipo de contaminantes solubl X:3.31
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0om2| Y 0.19
Z: -

Depésitos de sales d I'V-sd’b'l te adherid X:3.34

epdsitos de sales de zinc débilmente adheridas. oom2| Y:0.12

M i Suciedad oo do tipo de contaminantes solubl X: 3.34
arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. oom2| Y012
Z: -

V-2 X:3.3

Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:012
Z:-

de acei S 'ddlv-ztd tipo de contaminantes solubl X: 332

Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.09
Z: -

M d i Suciedad IV-zt do tipo d taminant lubl X: 3.31

arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2 | v:-0.00
M d i Suciedad IV-2t do tipo d taminant lubl X:3.29

arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:-0.00
Z:-

de acei S 'ddlv_ztd tipo de contaminantes solubl X:3.34

Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2 | v:-0.00
Z: -

M d i Suciedad IV-zt do tipo d taminant lubl X: 3.32

arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2 | v:-0.00
Z: -

M d i Suciedad IV-zt do tipo d taminant lubl X: 3.33

arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:-0.00

Z: -




N>
Navantia

Informe de inspeccion

Cliente:
Fecha: 21/05/2025 17:11

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion

V-2 X:3.28

Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-027
Z: -

-2 X:3.28

Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:-0.27
Z: -

V-2 X:3.27

Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-027

V-2 X:3.29

Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-027
Z:-

V-2 X:3.28

Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:-0.27
Z: -

V-2 X:3.3

Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-027
Z: -

V-1B X:3.33

Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:-05
Z: -

V-2 X: 3.35

Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. oom2| Y:-05
Z: -

V-2 X:3.28

Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:-05
Z: -

V-2 X:3.33

Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. oom2| Y:-05
Z: -

V-2 X:3.27
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0 m2 N

Y:-0.52




Cliente:

‘ Informe de inspecciOn
Navantia

Fecha: 21/05/2025 17:11

223653

223652

223642

223641

223624

223619

223618

223616

223615

223614

223613

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-1B X:3.34
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-052

Z: -
M d it Suci dadeQI c-:>2todo tipo de contaminantes solubles X: 3.33
arcas de aceite o grasa. Sucie ip ntami solubles. 0.0m2| v:-052

Z: -
M d it Suciedad IV-zt do tipo de contaminant lubles X:3.32
arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0om2| v:-0.78

IV-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:3.28
fabricacién y montaje. 0.0m2| Y:-0.78
IV-1A

Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:2.72
metélica y libre de productos de éxido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2]| Y:-0.38

Z: -
Depésitos de sales d I'\:;sd’b'lm nte adherid X:2.33
epdsitos de sales de zinc débilmente adheridas. 00m2| Y:034

Z: -
IV-1B X:2.33
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:035

Z: -
M d it Suciedad IV-2t do tipo d taminant lubles X:2.33
arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0om2| Y04

Z: -
Marcas de aceit Suciedad IV-zt do tipo de contaminantes solubl X:2.13
arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| v:035

Z:-
M d it Suciedad IV-2t do tipo d taminant lubl X:2.13
arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0om2| v:037

Z: -
Marcas de aceit Suciedad W-zt do tipo de contaminantes solubl X:2.13
arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. oom2| v:037

Z: -




N>
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Informe de inspeccion

Cliente:
Fecha: 21/05/2025 17:11

223612

223610

223607

223606

223605

223603

223602

223601

223600

223599

223597

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-2 X:2.13
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:034
Z: -
V-18 X:2.13
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. oom2| Y:036
Z: -
V-2 X:2.13
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:037
V-2 X:2.13
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:034
Z:-
V-2 X:1.92
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:0.36
Z: -
V-18 X:1.92
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2| Y:038
Z: -
W-1B X:1.92
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2| Y:039
Z: -
V-2 X:1.92
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0oom2| Y:037
Z: -
V-4 X:1.92
Depositos de oxido férrico débilmente adherido. 0oom2| Y:039
Z: -
V-2 X:1.92
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0om2| Y:038
Z: -
V-2 X:1.87
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0 m2 T

Y:0.37




N

Navantia

Informe de inspeccion

Cliente:
Fecha: 21/05/2025 17:11

Id Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion

M d it Suciedad IV-zt do tipo d ntaminantes solubles X:1.87

203596 arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contal . 00m2| Y034
Z: -

. o N2 . X: 1.87

Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. v

223595 0.0 m? -29-36

W-1B X: 1.87

203594 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| v:0.38
Z: -

M d i Suciedad IV-Zt do tipo d ntaminantes solubles X:1.87

203593 arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contal . 0om2| Y034
Z: -

W-1B X:1.87

293591 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| v:0.39
Z: -

M d it Suciedad IV-2t do tipo de taminantes solubles X:1.67

203588 arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tip con . 0om2| Y:037
Z: -

M d i Suciedad IV-zt do tipo d ntaminantes solubles X:1.67

203587 arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contal . 0om2| Y038

- e " dherid X:1.67

203586 Depositos de oxido férrico débilmente adherido. 0.0 m2 Y:Zq_37

M d it Suciedad IV-2t do tipo de contaminantes solubles X 1.61

293581 arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo . 00om2| v:0.36
Z: -

Depositos de oxido fé I\'I-4d’b'lm nte adherido X 1.66

203579 epositos de dxido férrico débilmente a . 0om2| Y047
Z: -

M d it Suciedad |V-2t do tipo d ntaminantes solubles X: 1.69

203576 arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contal . 00om2| Y:034

Z: -




Cliente:

‘ Informe de inspeccion

Navantia

Fecha: 21/05/2025 17:11

223575

223572

223570

223569

223562

223559

223558

223557

223555

223551

223550

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-4 X: 1.68
Depositos de 6xido férrico débilmente adherido. 00m2| Y:034
Z:-
-2 X: 1.66
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. oom2| Y:034
Z: -
Iv-2 X-17
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:034
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafios por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:1.66
metalica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:0.34
Z: -
Iv-2 X:15
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:014
Z: -
V-2 X:1.48
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:014
Z:-
-2 X: 1.52
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:014
V-2 X: 1.51
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:0.14
Z: -
-2 X: 1.53
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. oom2| Y:014
Z: -
Iv-2 X-15
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:014
Z: -
Iv-2 X:15
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:014

Z: -




‘ Informe :Itiee:;specciOn
Navantia

Fecha: 21/05/2025 17:11

223549

223547

223544

223540

223537

223535

223534

223531

223524

223521

Id Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
Iv-2 X:15
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:014
Z:-
-2 X: 1.52
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0om2| v:-0.01
Z: -
-2 X:1.5
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.
Z: -
V18 X: 1.56
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| v:-0.01
Z:-
V-2 .
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. X:1.5
0.0m2]| Y:-0.1
Z: -
-2 X:1.4
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.11
Z: -
V-2 X:1.4
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2l Y:-0.1
Z: -
Iv-1B X:15
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| v:-0.11
Z: -
V-2 X: 1.48
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0om2| v:-027
Z:-
V-2 X: 1.55
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-027
Z:-
V-2 X: 1.54
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0 m2 s
.0m

223515




Cliente:

‘ Informe de inspeccion

Fecha: 21/05/2025 17:11

Navantia

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-2 X: 1.54
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-052
Z:-
V-2 X:1.53
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. oom2| v:-076
Z: -
V-18 X:1.55
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.76
Z:-
V-2 X: 1.56
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.78
Z:-
V-2 X:1.53
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. oom2| v:-078
Z: -
V-18 X: 1.56
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0 m2 Y'I-O. 78
Z:-
V-18 X: 052
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| v:-0.71
Z: -
V-2 X: 0.52
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0om2| v:-0.71
Z: -
V-18 X: 0.52
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.78
Z: -
V-18 X: 0.51
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.47
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:0.42
metélica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:-0.53

Z: -




Cliente:

‘ Informe de inspeccion

Navantia

Fecha: 21/05/2025 17:11

223483

223482

223481

223479

223478

223477

223476

223475

223474

223471

223470

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
W-1B X: 0.52
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2| Y:-05
Z: -
V-18 X: 0.52
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0om2| Y:-056
Z: -
IV-1B X:05
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.34
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafios por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:0.41
metélica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:-0.08
V-4 X: 0.5
Depésitos de xido férrico débilmente adherido. 0oom2| Y:-0.28
Z: -
V-4 X: 0.59
Depésitos de 6xido férrico débilmente adherido. Y:-00
o.om2| "V
Z: -
V-4 X:0.5
Depésitos de dxido férrico débilmente adherido. 0om2| v:-034
V-2 X: 0.41
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-023
Z:-
IV-1B X: 0.5
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0oom2| v:-028
Z: -
Iv-3 X:0.53
Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. 0oom2| Y:0.08
Z: -
V-2 X:0.38
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:001

Z: -




‘ Informe de inspeccion

Navantia

Cliente:
Fecha: 21/05/2025 17:11

223469

223468

223464

223461

223459

223457

223456

223455

223454

223452

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:0.42
metélica y libre de productos de éxido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:0.2
Z: -
V-1B X: 0.47
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2| v:0.28
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafnos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:0.43
metélica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:0.51
W-1B X: 0.48
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| v:0.51
Z: -
IV-1B X: 0.57
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:096
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X 0.42
metélica y libre de productos de éxido o con trazas firmemente adheridas. 0.0 m2 Y.Z(').SS
V-2 X: 0.57
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:096
Z:-
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:0.42
metélica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:0.68
Z: -
V-1B X: 0.46
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00om2| v:0.86
Z:-
IV-1B X: 0.85
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0om2| v:067

Z: -




‘ Informe :I(ieeri‘l;:speCCiOI‘l
Navantia

Fecha: 21/05/2025 17:11

Id Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
. e b e X: 0.89
293451 Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. 0.0 m2 Y:ZO_81
IV-1B X:0.99
293447 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:089
V-3 X 0.9
293446 Depédsitos de sales de zinc débilmente adheridas. 0.0m2| v:0.39
IV-1B X:0.99
203445 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| v:0.43
Z: -
V18 X:0.98
293444 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:036
Z: -
V18 X: 0.94
203442 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. oom2| Y06
Z: -
V18 X: 0.99
223440 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. oom2| Y06
Z: -
IV-1B X: 0.99
293439 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:023
IV-1B X: 0.98
203436 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0om2| v:0.16
Z:-
V-3 X:1.02
293435 Depésitos de sales de zinc débilmente adheridas. 0.0m2| v:-0.31
Z: -
V18 X:0.98
293434 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0 m2




Cliente:

‘ Informe de inspecciOn
Navantia

Fecha: 21/05/2025 17:11

223433

223426

223425

223424

223423

223422

223416

223415

223414

223411

223408

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-2 X: 0.92
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.29
Z:-
IV-1B X: 0.93
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0om2| Y:-055
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:0.92
metalica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:-0.51
Z: -
V-4 X:0.93
Depositos de oOxido férrico débilmente adherido. 00m2| Y:-055
Z: -
V-4 X: 0.92
Depositos de oxido férrico débilmente adherido. 00m2| Y:-051
Z: -
V-18 X: 0.92
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| v:-0.51
Z: -
V-18 X: 0.94
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2l Y:-08
Z: -
Iv-2 X:1.01
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-1.05
Z:-
IV-1B X: 0.93
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. oom2| v:-076
Z: -
V-2 X:0.93
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.76
Z: -
V-2 X:1.23
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:-0.9

Z: -




Cliente:

‘ Informe de inspeccion

Navantia

Fecha: 21/05/2025 17:11

223405

223404

223402

223399

223397

223393

223392

223391

223386

223383

223382

Tipo de discontinuidad Tamafio|Posicion
V-1B X:1.38
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| v:-0.91
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafios por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:1.38
metalica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:-0.92
Z: -
W-1B X: 1.43
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:-07
Z: -
V-2 X: 1.24
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0om2| v:-047
Z: -
V-2 X:1.23
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.48
Z: -
Iv-1B X:1.43
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-047
Z: -
Iv-3 X:1.24
Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. 0.0m2| Y:-023
Z:-
Iv-3 X:1.37
Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. 0.0m2| Y:-0.35
Z: -
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| v:-0.29
Z:-
Iv-3 X:1.37
Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. 0.0m2| Y:007
Z: -
IV-3 X:1.24
Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. 0.0m2| Y:024

AR




‘ Informe :Itiee:;specciOn
Navantia

Fecha: 21/05/2025 17:11

Id Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion

Depésitos d lesd IY-3 débilmente adheridas X:1.32

293380 epositos de sales de zinc débilmente . 0om2| Y052
Z: -

Depositos d lesd IY-3 débil te adherida: X:1.24

203378 epositos de sales de zinc débilmente ridas. 00om2| v:0.65
Z: -

M d it Suciedad IV-zt do tipo d ntaminantes solubles X:1.45

203375 arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de co . 0om2| Y055

V-2 X: 1.29

203373 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00om2| v:1.03
AR

V-2 X:1.26

293372 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00om2| Y:1.03
Z: -

M d it Suciedad IV-zt do tipo d ntaminantes solubles X:1.24

223371 arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contal . 0om2| Y:1.03
Z: -

V-2 1.27

293370 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0 m2 -1.03
Z: -

M d it Suciedad IV-Zt do tipo de contaminantes solubles X:1.34

223369 arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo . 0om2| Y 096
Z: -

V18 X:1.27

223368 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| v:0.79
Z: -

V-1B X: 1.25

203365 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.om2| Y:0.84
Z: -

V-2 X:1.46

203364 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.

0.0 m2

Y:0.75




‘ Informe :Itiee:;specciOn
Navantia

Fecha: 21/05/2025 17:11

223361

223359

223358

223357

223356

223355

223352

223351

223350

223349

223348

Id Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-2 X:1.84
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:093
Z:-
V-2 1.79
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0 m2 -1.05
Z: -
V-2 X:1.81
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:093
V-2 X: 1.81
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| v:1.05
Z: -
V-2 X:1.7
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. oom2| v:1.05
Z: -
V-2 X:1.91
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:094
Z: -
V-2 1.69
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0 m2 1'04
Z -
V-2 177
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0oom2| v:1.05
Z: -
V-2 X:1.87
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:093
Z: -
V-4 X: 1.82
Depositos de oxido ferrico débilmente adherido. 0om2| Y:0.86
Z: -
V-18 X:1.91
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0 m2 A

Y:0.87




N
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Informe de inspeccion

Cliente:
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223347

223346

223345

223343

223341

223340

223339

223337

223336

223335

223334

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-2 X:1.8
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:078
Z: -
V-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. X:1.87
0.0m2| Y:07
Z: -
Depésitos de sales d I'V-ad’b'l te adherid X:1.79
epositos de sales de zinc débilmente adheridas. 00m2| Y:04
Z: -
V18 X: 1.89
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. oom2| Y:037
Z: -
V-18 X: 1.81
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:059
Z: -
V-18 X:1.91
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:061
Z: -
V18 X: 1.89
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| Y:044
IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. X:1.91
0.0m?2| Y:0.35
Z: -
Marcas de aceit Suciedades o todo tipo de contaminantes solubl X:1.82
arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0om2| v:0.34
Z:-
V-18 X:1.71
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0 m2 Y'.-O. 01
Z: -
Iv-1B X:1.9
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0 m2 "

Y:0.12
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Fecha: 21/05/2025 17:11

223333

223332

223330

223328

223327

223326

223320

223319

223316

223312

223311

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
IV-1B X:1.9
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:02
Z:-
V-18 X: 1.89
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0oom2| v:-0.03
Z: -
IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. X:1.7
0.0m2| Y:-0.18
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:1.77
metélica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:-0.65
Z: -
V-2 X:1.89
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.69
Z:-
IV-1B X:17
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.39
Z: -
V-4 X: 2.21
Depositos de dxido férrico débilmente adherido. oom2| v:-07
Z: -
V-2 X: 2.21
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:-07
Z:-
V-18 X: 2.21
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0oom2| v:-077
V-2 X:2.36
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-032
IV-1B X: 221
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.49

VAR




N>
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223310

223309

223308

223307

223306

223305

223304

223302

223301

223299

223298

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-18 X: 2.21
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.56
Z: -
V-2 X:2.32
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0oom2| v:-033
Z: -
V-2 X: 2.34
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.36
V-2 X: 2.36
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.41
Z:-
V-3 X:2.14
Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. 00m2| Y:-035
Z: -
Iv-3 X:2.33
Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. 0.0m2| Y:-035
Z:-
IV-1B X: 207
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.06
Z: -
V-2 X:2.36
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0oom2| Y:-0.08
Z: -
Iv-1B X: .21
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| v:-0.31
Z: -
IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. X:2.16
0.0m2| Y:-0.06
Z: -
V-18 X:2.16
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0 m2 s

Y:-0.14




‘ Informe ::iee::::specciOn
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Fecha: 21/05/2025 17:11

Id Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-2 X: 2.35
203097 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:-0.14
Z:-
V-2 X: 2.33
293096 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.19
Z: -
V-2 X: 2.31
203095 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:-0.14
V-2 X: 2.35
203094 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:-0.23
Z: -
IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. X:2.18
223292 0.0m2| Y:0.32
Z: -
IV-1B X: 238
293091 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0oom2| v:0.13
Z: -
IV-1B X297
203089 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0om2| v:017
Z: -
V-1B X: 2.16
293088 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:016
W-1B X: 247
203087 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| v:0.08
Z: -
V-2 X: 2.35
203086 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:-0.01
Z: -
Iv-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. X:2.36
223285 0.0m2| Y:0.08
Z: -
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Cliente:
Fecha: 21/05/2025 17:11

Id Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-2 X: 2.34
203084 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:0.03
Z:-
V-2 X: 2.32
293083 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0oom2| v:0.08
Z: -
IV-1B X:29
293081 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0om2| v:034
V-1B X: 2.16
293980 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00om2| v:0.34
Z: -
V-18 X:2.18
293078 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. oom2| Y:05
Z: -
IV-1B X:23
203077 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| v:0.49
Z: -
V-2 X: 2.29
203076 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:0.59
Z -
V-2 X:2.18
293073 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:091
Z: -
V-2 X:2.14
203079 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0om2| v:1.03
Z: -
V-2 X: 2.15
203071 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:092
Z: -
V-1B X:2.18
203068 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0 m2

Y:0.85
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223267

223266

223265

223262

223261

223260

223259

223258

223257

223256

223255

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-2 X:2.3
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:075
Z:-
V-18 X:2.32
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de ¢xido débilmente adherido. oom2| v:086
Iv-1B X: 2.82
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0oom2| v:0.91
V-18 X: 2.58
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2| Y:088
Z:-
V-4 X: 2.59
Depositos de o6xido férrico débilmente adherido. 00m2| Y:0.88
Z: -
Iv-1B X: 2.65
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:089
Iv-1B X:2.72
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| Y:088
Z:-
V-2 X: 2.65
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0oom2| Y:079
V-18 X: 2.63
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:041
Z: -
V18 X:2.78
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. oom2| Y:05
Z: -
V-4 X: 2.58
Depésitos de 6xido férrico débilmente adherido. 0.0 m2 n

Y:0.59
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Fecha: 21/05/2025 17:11

Id Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
Iv-1B X: 2,58
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:059
Z: -
V-2 X: 2.59
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. oom2| Y:036
Z:-
V-2 X:2.6
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:032
V-2 X: 2.64
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:036
Z: -
V-2 X:2.73
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. oom2| Y:026
Z: -
V-2 X: 27
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:017
Z:-
V-2 X: 2.63
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:022
Z: -
V-2 X: 2.63
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. oom2| Y:017
Z: -
V-2 X: 2.59
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:016
Z: -
V-2 X: 2.62
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0om2| Y:007
Z:-
Iv-2 X:26
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:011
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223231

223230

223229

223228

223227

223226

223224

223221

223220

223219

223218

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-2 X: 2.64
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.08
Z: -
V-2 X:2.6
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0oom2| v:-0.08
Z: -
V-2 X: 2.63
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-017
V-2 X: 2.61
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.13
Z:-
V-4 X: 2.76
Depositos de 6xido férrico débilmente adherido. 00m2!| Y:-0.51
Z: -
V18 X: 2.76
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| v:-0.51
Z:-
V-2 X: 2.71
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:-0.6
Z: -
V18 X: 2.75
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0om2| Y:-049
Z: -
V-2 X: 2.6
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-032
Z: -
V-2 X: 2.63
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.34
Z: -
V-2 X:2.73
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0 m2 s

Y:-0.86
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223216

223215

223208

223207

223203

223202

223199

223198

223193

223192

Id Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
W-1B X: 2.76
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.74
Z:-
V-3 X: 2.62
Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. 00m2| Y:-0.99
Z: -
V-2 X: 3.26
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.98
V-2 X: 3.1
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.94
Z:-
V-4 X:3.12
Depositos de 6xido férrico débilmente adherido. 00m2| Y:-0.33
Z: -
V-1B X:3.12
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-033
Z: -
V-2 X: 3.04
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:-04
Z: -
V-2 X: 3.04
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0oom2| Y:0.02
Z: -
W-1B X:3.12
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| v:-0.11
Z: -
V-3 X:3.18
Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. 0om2| Y:-033
Z: -
Iv-3 X:3.2
Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. 0.0 m2 n

223191

Y:-0.33
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223189

223187

223186

223185

223179

223178

223177

223176

223175

223173

223171

Id Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion

V-4 X:3.12

Depositos de oxido férrico débilmente adherido. 0om2| Y:-0.11
Z: -

V-2 X: 3.04

Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0om2| v:-0.21
Z: -

V-18 X:3.13

Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.04

V-2 X: 3.24

Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.02
Z:-

Iv-1B X:3.14

Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. oom2| Y:0.16
Z: -

V-18 X:3.12

Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:009
Z:-

V-2 X: 3.04

Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:006
Z: -

V-18 X:3.24

Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0oom2| Y:057
Z: -

Iv-3 X:3.2

Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. 0oom2| Y:066
Z: -

Iv-1B X:3.14

Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:036
Z: -

V-18 X:3.24

Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0om2l Y:08

Z:-
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Fecha: 21/05/2025 17:11

Id Tipo de discontinuidad Tamafio|Posicion
Marcas de aceit Suciedades o todo ipo de contaminantes solubl X:3.09
arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:096
Z: -
V-18 X:3.06
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. oom2| v:079
Z: -
Marcas de aceit Suciedades o todo ipo de contaminantes solubl X:8.17
arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:092
Depésitos de sales d I'V-3d’b'l te adherid X:3.21
ep6sitos de sales de zinc débilmente adheridas. 00m2| Y:076
Z:-
V-2 X:3.2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:0.92
Z: -
V-2 X:3.23
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:092
Z:-
V-2 X: 3.48
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:092
Z: -
V-18 X: 3.49
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0oom2| Y:094
Z: -
Iv-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. X:3.51
0.0m2| Y:0.92
Z: -
V-2 X: 3.54
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:0092
Z:-
Iv-1B X:3.7
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0 m2 Y'-O é1

Z: -
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Fecha: 21/05/2025 17:11

223151

223146

223145

223143

223142

223140

223137

223133

223130

223129

223120

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
Iv-3 X:3.6
Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. oom2| Y:04
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafios por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X: 3.51
metélica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:-0.37
Z: -
IV-1A ]
Rayaduras, marcas, dafios por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X" 3.67
metalica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0 m2 Y: '(_)'58
W-1B X: 3.67
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-057
Z: -
V-3 X: 3.67
Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. 00m2| Y:-0.99
V-18 X: 3.68
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.86
Z:-
IV-1B X: 3.68
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.82
Z:-
V-18 X: 3.94
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0oom2| Y:-088
Z: -
IV-1B )
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. X:3.94
0.0m2| Y:-0.66
Z: -
V-3 X: 3.96
Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. 0om2| Y:-033
Z: -
V-18 X: 3.94
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de dxido débilmente adherido. 00m2| Y:096

Z: -
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223119

223117

223116

223114

223112

223111

223110

223108

223107

223103

223102

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-1B X:3.96
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0 m2 Y: 0-81
Z:-
IV-1B X:4.15
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0oom2| v:081
V-2 X: 4.62
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:1.04
. . Iv-2 . . X:4.58
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:0.92
Z:-
V-18 X: 4.58
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. oom2| v:0.92
Z: -
V-18 X: 4.58
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:079
Iv-3 X:4.5
Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. 00m2| Y:038
Z: -
V-18 X: 4.47
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0oom2| v:0.42
V-18 X: 4.47
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2| Y:035
Z: -
Iv-1B X:4.58
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| Y:0.58
V-18 X: 4.57
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0 m2 T

Y:0.22
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223099

223098

223097

223094

223092

223091

223088

223086

223081

223080

223079

Id Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion

Iv-1B X: 4.47

Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:022
Z: -

V-18 X: 4.47

Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. oom2| Y:0.15
Z: -

Iv-3 X: 4.5

Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. 0oom2| Y:0.02

V-18 X: 4.58

Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.27
Z:-

V-18 X: 4.47

Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0 m2 Y'.-O. 03
Z: -

V-18 X: 4.48

Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| v:-0.21
Z:-

V-3 X: 4.56

Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. 0.0m2| Y:-0.69
Z: -

Iv-2 X:4.48

Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0om2| Y:-069
Z: -

Iv-4 X:4.48

Depositos de oxido férrico débilmente adherido. 0om2| Y:-043
Z: -

V-18 X: 4.58

Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de ¢xido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.49
Z: -

Iv-2 X:4.49
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0 m2 s

Y:-0.68
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223077

223074

223073

223067

223066

223062

223060

223057

223056

223052

223051

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V18 X: 4.59
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.75
Z: -
V-18 X: 4.87
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. oom2| Y:-075
Z: -
V-2 X: 4.84
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.79
W-1B X: 4.94
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.79
Z:-
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:4.84
metélica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:-0.44
Z: -
IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. X:4.94
0.0m2| Y:-0.57
Z: -
V-18 X: 4.91
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.15
V-2 X: 4.84
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2!| Y:-0.07
Z:-
V-18 X: 4.92
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0om2| Y:-0.09
Z: -
V-2 X: 4.84
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:018
Z:-
W-1B X: 4.93
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0om2| v:0.14

AR
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223050

223047

223046

223045

223044

223041

223040

223039

223038

223036

223035

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
Iv-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. X:4.92
0.0m2| Y:0.08
V-2 X: 4.91
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0oom2| Y:0.62
Z: -
V-4 X:5.01
Depositos de dxido férrico débilmente adherido. 0oom2| v:061
V-18 X: 5.06
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:047
Z: -
V-4 X: 5.06
Depdsitos de 6xido férrico débilmente adherido. 00m2| Y:0.47
V-2 X: 4.96
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:061
Z: -
W-1B X: 4.85
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2| Y:057
Z: -
V-18 X:5.02
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0oom2| Y:084
Z: -
V-2 X:5.03
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:087
Z:-
V-2 X:5.02
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:092
Z: -
V-2 X:5.05
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0 m2 T

Y:0.92
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Id Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-2 X: 4.85
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:097
Z: -
V-2 X: 5.07
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:0.84
Z: -
V-2 X: 4.83
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:092
V-2 X: 4.85
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:087
Z:-
V-18 X:5.07
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. oom2| Y:084
Z: -
V-18 X: 4.86
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2| Y:076
Z:-
W-1B X: 4.95
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de ¢xido débilmente adherido. 00m2| Y:083
Z: -
V-2 X: 5.39
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0oom2| Y:0.92
Z: -
V-2 X:5.35
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:092
Z: -
V-4 X:5.28
Depésitos de d6xido férrico débilmente adherido. 0om2| Y:0.88
Z: -
V-2 X:5.33
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0 m2 e

Y:0.85
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Id Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-2 X: 5.33
293018 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:092
Z:-
IV-1B X: 5.33
293017 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| v:0.85
Z: -
V-2 X: 5.51
293015 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:0.44
IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. X:5.33
223011 0.0m2| Y:0.58
Z: -
V-1B X: 5.46
293010 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:012
V-2 X: 5.51
293009 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. oom2| Y02
Z: -
V-2 X: 5.51
223008 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:-0.04
Z -
Iv-3 X:5.34
293005 Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. 0.0m2| Y:-0.69
Z: -
Iv-3 X:5.34
223004 Depositos de sales de zinc debilmente adheridas. 0om2| v:-07
Z: -
V-2 X: 5.3
223001 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:-0.68
Z: -
V-5
Dafios por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no esta firmemente X:5.74
222987 adherido. 0.0 m2| Y:-0.91

Z: -
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Id Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-5
Dafios por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no esté firmemente X:5.81
222985 adherido. 0.0m2]| Y:-1.0
Z: -
Depésitos d sales de zin débimente adherid X:5.74
220983 epdsitos de sales de zinc débilmente adheridas. oom2| Y073
-1B X: 5.74
200982 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| v:-055
Z: -
V-2 X:5.75
299981 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.64
IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. X:5.8
222980 0.0m2| Y:-0.56
Z:-
V-2 X: 5.83
200977 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:-0.36
V-2 X: 5.8
220976 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:-0.56
Z: -
V-2 X: 5.97
299975 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.34
W-1B X: 5.74
209973 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| v:-0.23
Z:-
V-2 X: 5.8
299979 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.23
IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. X:5.74
222970 0.0 m2| Y:-0.06

Z: -
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Id Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-2 X: 5.84
222969 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:-0.04
Z: -
V-2 X:5.97
299968 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.09
V-2 X: 5.83
229966 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2l Y:-0.1
W-1B X: 5.74
200965 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0om2| v:-0.13
Z: -
V-2 X: 5.83
299962 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:035
Z: -
Iv-2 X:5.97
222961 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:0.63
V-3 X: 5.85
220959 Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. 0.0m2| v:0.96
Z: -
V-5
Dafios por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no esta firmemente X:5.82
222957 adherido. 0.0m2| Y:0.69
Z: -
V-5
Dafios por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no esté firmemente X:5.79
222956 adherido. 0.0m2| Y:0.69
Z: -
V-2 X: 5.81
299955 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:1.05
IV-1B X: 5.96
200954 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:0094
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Id Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion

V-2 X: 5.96

200950 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:0.94
Z:-

IV-1A

Rayaduras, marcas, dafios por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:5.96

222951 metélica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:0.94
Z: -

V-2 X: 5.95

229950 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:1.02
Z: -
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