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Resumen de inspeccion

Informe de inspeccion

Cliente:
Fecha: 22/05/2025 13:43

Tipologia de discontinuidades

Superficie horizontal 10.05 m2
Superficie vertical 5.84 m2
Superficie total 15.89 m2
Total discontinuidades encontradas 336
Superficie con discontinuidades 0.0 (0.0%)

Superficie libre de discontinuidades

15.89 (100.0%)

Tipo de discontinuidad Cantidad

Superficie

IV-1A
Rayaduras, marcas, dafios por impacto,
abrasién o zonas de metal expuestas con 29
apariencia metalica y libre de productos
de 6xido o con trazas firmemente
adheridas.

0.0 mm?

IV-1B

Rayaduras o zonas de metal expuestas 111

con productos de 6xido débilmente
adherido.

0.0 mm?

Iv-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o 159
todo tipo de contaminantes solubles.

0.0 mm?2

Iv-3
Depésitos de sales de zinc débilmente 16
adheridas.

0.0 mm?2

V-4
Depositos de 6xido férrico débilmente 22
adherido.

0.0 mm?2

IV-5
Daros por procesos térmicos donde el
RPT se degrada dejando material que no
estéa firmemente adherido.

0.0 mm?

V-6
Residuos metalicos adheridos a la
superficie, provenientes de operaciones
adyacentes de fabricacién y montaje.

0.0 mm?

SOoLD
Soldaduras y areas adyacentes

0.0 mm?2
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Detalle de discontinuidades

Id Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-2 X: 5.67
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.69
Z: -
V-2 X: 5.79
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-055
Z: -
V-2 X: 5.89
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.03
Z:-
V-2 X:5.71
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:036
Z:-
V-2 X: 5.89
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. oom2| Y:0.19
Z: -
Iv-1B X: 5.71
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:059
Z: -
V-2 X: 5.89
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:045
Z:-
V18 X: 5.81
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0oom2| Y:036
Z:-
Iv-1B X: 5.7
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:088
Z: -
V-4 X: 5.7
Depositos de 6xido férrico débilmente adherido. 0oom2| Y:0.88
Z: -
Iv-3 X:5.88
Depdsitos de sales de zinc débilmente adheridas. 0oom2| Y:088
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Id Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
Iv-2 X 57
204168 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:094
Z:-
V-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 5 X:5.88
224170 0.0m2| Y:0.71
Z: -
V-18 X: 5.4
204173 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2| Y:083
W-1B X:5.33
204175 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2| Y:082
Z: -
V-18 X:5.24
224176 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. oom2| Y:075
Z: -
M d it Suciedad IV-zt do tipo d ntaminantes solubles X:5.23
204177 arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de conta . 0om2| v:0.97
Z: -
M d it Suciedad |V-2t do tipo d ntaminantes solubles X: 543
224179 arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contamina . 0.0m2| v:092
Z: -
IV-1B _
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. X:5.34
224180 0.0m2| Y:0.85
Z: -
Iv-2 X:5.4
204181 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0oom2| v:0.91
Z: -
M d it Suciedad IV-zt do tipo d ntaminantes solubles X:5.22
204182 arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de co . 0om2| v:0.86
Z: -
IV-18 X: 5.44
204184 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2| Y:046

Z: -
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224187

224188

224189

224190

224191

224192

224193

224195

224198

224200

224201

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
Iv-1B X: 5.93
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:057
Z:-
V-18 X: 5.34
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de ¢xido débilmente adherido. oom2| Y:06
Z: -
Iv-4
Depdsitos de dxido férrico débilmente adherido. X:5.34
0.0m2| Y:0.6
Z: -
V-4 X: 5.4
Depositos de 6xido férrico débilmente adherido. 0oom2| Y:061
Z: -
-2 X: 5.43
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. oom2| Y:064
Z: -
V-4 X: 5.39
Depositos de oxido férrico débilmente adherido. oom2| v:061
Z: -
Iv-1B X: 5.3
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| v:0.11
Z: -
Iv-1B X: 5.29
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0oom2| Y:004
V-2 X: 5.21
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:005
Z: -
V-2 X: 5.23
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:0.18
Z:-
V-4 X:5.44
Depésitos de 6xido férrico débilmente adherido. 0.0 m2 0

Y:0.27
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Id Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
IV-1B X: 5.44
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0om2| Y027
Z: -
IV-1B X: 528
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0oom2| Y:-015
IV-1B X:53
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.09
V-4 X:53
Depositos de oxido férrico débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.09
Z: -
V-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. X:5.21
0.0m2| Y:-0.05
Z: -
Marcas de aceite o grasa. S ciedadelsv ;)ztodo tipo de contaminantes solubles X:5.22
grasa. Su p ubles. 0.0m2]| Y:-0.15
IV-1B X: 532
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| v:-0.56
Z: -
Marcas de aceite o grasa. S ciedadels:, ;)ztodo tipo de contaminantes solubles X: 5.22
grasa. Su p ubles. 0.0m2| Y:-0.68
IV-1B X: 532
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0 m2 Y'--O- 81
Z:-
IV-5
Daros por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no esté firmemente X:5.22
adherido. 0.0m2| Y:-0.84
Marcas de aceite o gr Siddlv-ztdti de contaminantes solubl X522
arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:-0.85
Z: -
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224226

224231

224232

224236

224237

224241

224242

224243

224247

224249

224250

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
Iv-3 X:5.22
Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. 0om2| Y:-085
Z:-
V-3 X: 4.88
Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. 00m2| Y:-1.0
Z: -
V-18 X: 4.95
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-047
V-2 X: 4.86
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.68
Z:-
V-4 X: 4.85
Depositos de 6xido férrico débilmente adherido. 00m2| Y:-0.4
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:4.85
metélica y libre de productos de éxido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:-0.48
Z: -
V-18 X: 4.85
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| v:-0.21
W-1B X: 4.95
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-027
Z: -
Iv-2 X:4.84
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0om2| Y:-0.04
Z: -
Iv-3 X: 4.87
Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. oom2| Y:0.02
Z: -
W-1B X: 4.96
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2| Y:035

Z: -




Cliente:

‘ Informe de inspeccion

Navantia

Fecha: 22/05/2025 13:43

224251

224254

224255

224256

224257

224258

224259

224263

224265

224267

224268

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. X:4.84
0.0m2| Y:0.2
Z: -
Marcas de aceit Suciedades o todo ipo de contarminantes solubl X: 4.84
arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0om2| v:0.13
Z: -
V-1B X: 4.95
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0 m2 Y 0 5
Z -
Depésitos de 6xid f’rlr\',-4 débilmente adherid X: 4.85
epdsitos de dxido férrico débilmente adherido. 0om2| Y:-0.02
Depésitos de 6xid f’rlr\i,.4 débilmente adherid X: 4.95
epdsitos de dxido férrico débilmente adherido. 00m2| Y:02
Z: -
V-1B X: 4.96
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2| Y:058
Z: -
V-18 X: 4.84
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. > e
0.0mé| Y:0.41
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafios por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:4.84
metélica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2]| Y:0.34
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafios por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:4.9
metélica y libre de productos de éxido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:0.45
Z: -
DepGsitos de sales de zin débiments adherid X. 4.88
epdsitos de sales de zinc débilmente adheridas. 0om2| Y037
V-1B X: 4.95
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. oom2| v 0 4




‘ Informe de inspeccion

Navantia

Cliente:
Fecha: 22/05/2025 13:43

224270

224271

224273

224279

224285

224286

224288

224290

224293

224294

224295

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
Iv-3 X:4.92
Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. 0.0 m2 Y:0.67
) Z: -
V-18 X: 4.95
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de ¢xido débilmente adherido. oom2| v:0.89
Z: -
V-18 X: 4.96
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:075
W-1B X: 4.53
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2| Y:08
Z:-
V-3 X: 4.33
Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. 00m2| Y:-035
Z: -
Iv-3 X:4.43
Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. 0oom2| Y:-036
Z: -
V-1B X: 4.32
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-067
Z: -
V-18 X: 4.32
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0oom2| Y:-088
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:4.38
metélica y libre de productos de éxido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:-0.94
V-2 X: 4.39
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.96
Z: -
V-2 X: 4.34
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.67

Z: -




‘ Informe de inspecciOn
Navantia

Cliente:
Fecha: 22/05/2025 13:43

224296

224298

224299

224302

224303

224304

224307

224308

224309

224311

Tipo de discontinuidad Tamario|Posicion
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:4.34
metélica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:-0.67
Z: -
V-18 X: 4.31
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| v:-0.91
Z: -
W-1B X: 4.05
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| v:-0.82
Z: -
V-18 X: 4.06
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.86
Z: -
V-2 X: 3.92
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:-0.92
Z:-
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafios por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X: 4.06
metélica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:-0.86
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafios por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X: 4.05
metélica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 00m2|Y:-0.84
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:4.04
metélica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:-0.57
Z:-
V-18 X: 4.04
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-057
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:4.04
metalica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:-0.61

Z: -




‘ Informe de inspeccion

Navantia

Cliente:
Fecha: 22/05/2025 13:43

224312

224313

224316

224317

224319

224323

224324

224327

224330

224331

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X: 4.07
metélica y libre de productos de éxido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:-0.36
Z: -
IV-1B X:3.9
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| v:-0.67
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:4.07
metélica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:-0.15
Z: -
V-18 X: 4.04
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.36
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:4.07
metélica y libre de productos de éxido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2]| Y:0.01
Z: -
V-6
Residuos metélicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de X:3.91
fabricacién y montaje. 0.0m2| Y:0.94
Z: -
V-2 X: 3.88
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:094
Z: -
V-2 X: 3.61
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:0.91
Z:-
V-3 X: 3.58
Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. 0.0m2| v:0.76
Z: -
V-2 X: 3.53
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0 m2 e

Y:0.96




‘ Informe :Itiee:;specciOn
Navantia

Fecha: 22/05/2025 13:43

Id Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
W-1B X: 3.43
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0 m2 Y: 0'79
Z: -
V-1B X: 3.42
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0 m2 Y: 1'05
Z: -
Marcas d it r Suci dade!sV;)ztodo tipo de contaminantes solubles X: 3.58
arcas de aceite o grasa. Sucie p ubles. 00m2| v:0.92
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:3.52
metdlica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:0.33
Marcas de aceit Suciedad IV-zt do tipo de contaminantes solubl X:3.52
arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| v:033
Z:-
IV-1B X: 3.5
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:009
Z: -
V-1B X: 3.52
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0 m2 Y: 0'1 6
M d it Suciedad IV-2t do tipo d taminant lubl X: 3.42
arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:0.03
Z:-
M d it Suciedad IV-2t do tipo d taminant lubl X: 341
arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:0.11
Z: -
Depésitos de sales d I'\gs débilmente adherid X:3.52
epdsitos de sales de zinc débilmente adheridas. 0.0m2| Y:-0.04
Z: -
M d it Suciedad IV-zt do tipo d taminant lubl X: 342
arcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0om2| v:-0.18
Z: -




‘ Informe :Itiee:;specciOn
Navantia

Fecha: 22/05/2025 13:43

224354

224356

224357

224360

224361

224366

224367

224368

224369

224372

Id Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
Iv-1B X:3.5
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.12
Z: -
V-3
Depdsitos de sales de zinc débilmente adheridas. X:3.56
0.0m2| Y:-0.34
Z: -
V-2 X: 3.57
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.15
Z: -
V-2 X: 3.41
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0om2| Y:-039
V-2 X:3.43
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-042
Z: -
V-18 X: 3.49
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.95
Z: -
V-2 X: 3.43
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:-07
V-18 X: 3.64
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.98
Z:-
V-4 X: 3.64
Depositos de 6xido férrico débilmente adherido. 00m2|Y:-0.98
Iv-3 X:3.08
Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. oom2| Y:-1.0
Z:-
Iv-2 X: 3.1
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.86

224374

Z: -




‘ Informe :Itiee:;specciOn
Navantia

Fecha: 22/05/2025 13:43

Id Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
Iv-2 X:3.0
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.33
Z: -
V-18 X:3.13
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0om2| Y:-0.49
Z: -
V-2 X: 3.09
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-058
V-4
Depésitos de dxido férrico débilmente adherido. X:3.13
0.0 m2| Y:-0.49
Z: -
V-2 X:2.98
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.11
Z: -
V-2 X: 3.0
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0om2| Y:-0.15
Z: -
V-2 X: 2.97
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.06
V-2 X: 3.01
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.05
Z:-
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafios por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:3.13
metélica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:-0.31
Z: -
V-18 X:3.13
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| v:-0.31
Z: -
Iv-2 X:3.0
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0 m2 Y

Y:0.06




Navantia

Cliente:

‘ Informe de inspeccion

Fecha: 22/05/2025 13:43

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-2 X:2.98
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:0.1
Z:-
V-2 X: 2.97
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. oom2| Y:0.15
Z: -
V-2 X: 3.01
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:016
V-2 X:3.01
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:02
Z:-
V-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. X:3.1
0.0m2]| Y:0.21
Z:-
V-2 X:2.98
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0om2| Y:033
Z: -
V-2 X: 2.97
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:036
V-2 X:3.01
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:036
Z:-
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0oom2| v:042
V-18 X:3.16
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:05
Z:-
Iv-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 5 X:3.03
0.0m

Y:0.86




N>
Navantia

Informe de inspeccion

Cliente:
Fecha: 22/05/2025 13:43

224418

224421

224422

224423

224424

224426

224430

224431

224432

224433

224435

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-18 X:3.02
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2| Y:093
Z: -
V-2 X:3.19
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. oom2| Y:09
Z: -
IV-1B X: 3.1
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0oom2| Y:004
V-2 X: 2.67
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:074
Z:-
V-4 X: 2.69
Depositos de o6xido férrico débilmente adherido. 00m2!| Y:0.86
Z: -
V-1B X: 2.56
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00om2| Y:0.85
V-2 X: 2.67
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:058
Z:-
Iv-1B X: 268
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0om2| v:0.49
V-18 X: 2.55
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2| Y:05
Z:-
V-18 X: 2.53
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. oom2| Y:034
Z: -
V-4 X: 2.68
Depésitos de 6xido férrico débilmente adherido. 0.0 m2 n

Y:0.63




‘ Informe ::iee::::specciOn
Navantia

Fecha: 22/05/2025 13:43

Id Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-2 X: 2.69
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:006
Z:-
V-2 X: 2.71
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0oom2| v:0.02
Z: -
V-2 X:2.73
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:007
V-2 X:2.73
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.02
Z:-
V-18 X: 2.54
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. oom2| Y:007
Z: -
V-18 X: 2.54
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0om2| v:0.14
Z:-
V-18 X: 2.64
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:015
Z: -
V-18 X: 2.55
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. oom2| Y:03
Z: -
V-2 X: 2.52
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.02
Z: -
V-2 X: 2.58
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:012
Z: -
V-2 X: 2.68
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0om2l Y:03
Z:-




‘ Informe :Itiee:;specciOn
Navantia

Fecha: 22/05/2025 13:43

224449

224450

224451

224452

224454

224456

224457

224458

224459

224460

Id Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-2 X:2.73
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-023
Z: -
V-2 X: 2.69
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:-0.14
Z: -
V-2 X: 2.71
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.19
V-2 X:2.73
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.14
Z:-
V-1B X: 2.54
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0om2| Y:-0.06
Z: -
Iv-3 X:2.71
Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. 0oom2| Y:-035
Z: -
V-1B X: 2.58
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0 m2 Y'.—O. 31
Z: -
V-2 X: 2.52
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0om2| Y:-024
Z: -
IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. X:2.64
0.0m2| Y:-0.05
Z:-
V-2 X:2.64
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.06
Z: -
V-2 X:2.74
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.08

224461

Z: -




Cliente:

‘ Informe de inspeccion

Fecha: 22/05/2025 13:43

Navantia

Tipo de discontinuidad Tamafio|Posicion
V-18 X: 2.54
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.14
Z:-
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafios por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:2.52
metalica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:-0.24
Z: -
V-2 X:2.73
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-045
Z: -
V-2 X: 2.69
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0oom2| Y:-036
Z: -
V-2 X: 2.71
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.41
Z: -
V-18 X: 2.58
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.54
Z: -
Iv-1B X: 258
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2| Y:-06
Z: -
V-2 X:2.73
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.36
Z: -
V-2 X: 2.51
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0om2| Y:-0.46
Z: -
V-4 X: 2.58
Depositos de dxido férrico débilmente adherido. 0oom2| Y:-079
Z:-
V-18 X: 2.58
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.79

Z: -




‘ Informe :Itiee:;specciOn
Navantia

Fecha: 22/05/2025 13:43

Id Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
Iv-3 X:2.18
204478 Depositos de sales de zinc debilmente adheridas. oom2l v:-1.0
Z: -
V-2 X: 2.24
204481 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.34
Z: -
V-2 X: 2.16
204483 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:-0.69
V-4 X: 2.07
204485 Depositos de oxido ferrico débilmente adherido. 0.0m2| v:-0.39
Z: -
Iv-2 X:2.07
224486 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.39
Z: -
V-2 X: 2.24
204489 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:-0.14
Z: -
V-4 X: 2.27
224490 Depositos de oxido ferrico débilmente adherido. 0.0m2| v:-0.04
Z: -
IV-1B X: 208
204492 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:018
Z: -
IV-1B X: 298
204493 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| v:0.11
Z: -
V-2 X: 2.25
254494 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:00
Z: -
V-18 X:2.19
204495 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0 m2

Y:0.33
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224496

224497

224500

224501

224502

224503

224504

224505

224506

224508

224509

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion

W-1B X:2.29

Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2| Y:034
Z:-

W-1B X:2.27

Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. oom2| v:0.46

Iv-1B X: 207

Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0oom2| Y:038

W-1B X:2.18

Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2| Y:06

Z:-

V-2 X:2.28

Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. oom2| v:062
Z: -

V-4 X:2.28

Depositos de oxido férrico débilmente adherido. oom2| Y:062

V-2 X:2.18

Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:078
Z:-

Iv-1B X: 2.99

Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. oom2| Y:087

Iv-1B X:22

Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2| Y:086
Z: -

V-2 X: 2.25

Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:093
Z: -

V-2 X:2.19
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0 m2 T

Y:0.93
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Navantia
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Fecha: 22/05/2025 13:43

224510

224512

224513

224516

224517

224519

224531

224532

224533

224535

224539

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-2 X:2.21
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0om2| v:1.05
Z: -
V-2 X: 1.84
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. oom2| Y:075
Z: -
V-18 X:1.63
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:084
W-1B X:1.64
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2| Y:08
Z:-
V-2 X:1.83
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0oom2| Y:059
Z: -
V-2 X:1.62
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:058
Z: -
Iv-2 X:1.8
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.49
Z: -
V-2 X:1.62
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0om2| v:-061
Z: -
V-18 X:1.74
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2| Y:-07
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafios por impacto, abrasién o zonas de metal expuestas con apariencia X:1.75
metélica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:-0.91
Z: -
V-2 X: 1.62
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.68
Z:-
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Navantia
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Fecha: 22/05/2025 13:43

224540

224542

224544

224545

224548

224552

224553

224558

224561

224565

224568

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-1B . X: 1.64
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-1.05
Z:-
2 , X: 1.31
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.
Z: -
V-18 . X: 1.31
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.
Z: -
W2 , X:1.32
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:-08
Z:-
IV-1A '
Rayaduras, marcas, dafios por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:1.32
metélica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0 m? Y:Z-0.8
V-18 . X:1.33
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.98
Z: -
V-18 . X:13
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| v:-051
Z: -
V-18 . X:1.3
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-056
Z:-
V-4 X:1.3
Depésitos de 6xido férrico débilmente adherido. 0om2| v:-056
Z: -
V18 . X:1.29
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.29
Z: -
V-18 . X: 1.36
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0om2| v:017

AR
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224569

224573

224575

224579

224580

224582

224583

224587

224590

224591

Id Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V1B X:1.36
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| Y:024
Z:-
V-18 X:1.33
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0oom2| Y:054
Z: -
V-18 X:1.37
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2| Y:054
W-1B X:1.37
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:0.91
Z:-
V-4 X:1.37
Depésitos de 6xido férrico débilmente adherido. 0om2| Y:09
Z: -
V18 X:0.76
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2| Y:085
Z:-
V-3 X: 0.82
Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. oom2| Y:1.0
Z: -
Iv-1B X: 0.83
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0oom2| v:048
Z: -
Iv-2 .
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. X:0.77
0.0m2]| Y:0.51
V-2 X:0.8
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:044
Z: -
V-4 X:0.83
Depositos de 6xido férrico débilmente adherido. 0oom2| Y:0.48

224592

Z: -
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224594

224595

224597

224599

224600

224601

224604

224605

224607

224608

224610

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-2 X:0.78
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:0.11
Z: -
V-2 X: 0.72
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. oom2| Y:-00
V-2 X:0.77
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0om2| Y:-0.01
V-5
Dafios por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no esta firmemente X:0.77
adherido. 0.0m2| Y:-0.01
Z: -
W-1B X: 0.82
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2| v:0.28
Z:-
V-2 X: 0.82
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0oom2| Y:028
V-5
Dafios por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no esté firmemente X:0.74
adherido. 0.0m2| Y:-0.21
Z: -
V-18 X: 0.84
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0oom2| v:-027
Z: -
V-2 X:0.76
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-032
Depésitos de 6xido fé I\'Md’b'l te adherid X: 0.92
epoésitos de 6xido férrico débilmente adherido. 00m2l Y:00
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:0.74
metalica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:-0.21

AR
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Navantia

Id Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
IV-1B X:0.83
204611 Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| v:-0.33
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:0.73
224613 metélica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:-0.06
V-5
Darios por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no esta firmemente X:0.81
224614 adherido. 0.0m2| Y:-0.21
V-5
Dafios por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no esté firmemente X:0.73
224615 adherido. 0.0m2| Y:-0.06
Z: -
V-2 X:0.73
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:-0.06
IV-1B X: 0.85
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0om2| Y:-059
Z: -
Dep6sitos de 6xido fér:'\i,; débilmente adherido X:0.85
p : 0.0m2| Y:-0.52
IV-1B X: 0.85
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| v:-052
Z: -
V-2 X:0.78
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0om2| v:-057
V-2 X: 0.75
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-054
V-2 X:0.73
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:-0.7

VAR
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224625

224626

224627

224628

224631

224632

224633

224634

224637

224641

224644

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:0.75
metélica y libre de productos de éxido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:-0.54
Z: -
V-3 X:0.73
Depositos de sales de zinc débilmente adheridas. 0oom2| Y:-035
Z: -
V-2 X:0.72
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:-07
Z: -
IV-1B X: 0.86
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. oom2| Y:-08
Z: -
IV-1B X: 0.86
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.73
Z: -
V-2 X:0.78
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.91
Z: -
V-2 X:0.76
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.74
V-2 X:1.14
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-1.15
Z:-
V-2 X:1.12
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0om2| v:-0.
Z: -
V-1B X:1.15
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 5 e
0.0m2| Y:0.15
Z: -
W-1B X:0.73
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:05
Z: -




Cliente:
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Navantia

Fecha: 22/05/2025 13:43

224647

224649

224653

224669

224670

224671

224674

224675

224679

224680

224681

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V18 X: 0.52
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:045
Z: -
IV-1B X: 0.52
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de ¢xido débilmente adherido. oom2| v:052
Z: -
V-2 X: 1.86
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2l Y:077
Iv-1B X:1.84
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2| Y:043
Z:-
Iv-1B % 1.84
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. :1.8
0.0m2| Y:0.42
Z: -
Iv-1B X:1.84
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de ¢xido débilmente adherido. 00m2| Y:043
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafos por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:1.92
metalica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:0.48
Z: -
V-18 X:1.92
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0om2| v:048
V-2 X:1.89
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:025
Z: -
. . Iv-2 . . X:1.89
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:0.25
Z:-
V-2 X: 1.89
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:025

Z: -
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Id Tipo de discontinuidad Tamafio|Posicion
V-2 X: 1.92
204682 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| v:025
Z: -
-2 X: 1.91
204684 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:025
Z: -
V-2 X: 1.91
204687 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| v:0.25
V-2 X: 1.85
224690 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:0.02
Z: -
V-2 X: 1.85
224693 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:002
Z: -
V-2 X: 1.85
204695 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:0.02
Z: -
Iv-2 X:1.84
204697 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:0.02
Z -
V-2 X:1.88
224700 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:002
Z: -
V-2 X: 1.84
204707 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:-0.16
Z: -
V-2 X:1.9
204708 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.16
Z: -
V-2 X: 1.91
224710 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| v:-0.
Z: -




‘ Informe :Itiee:;specciOn
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Fecha: 22/05/2025 13:43

Id Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-2 .
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. X:1.86
0.0m2| Y:-0.39
Z: -
V-18 X:1.87
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0m2| Y:-0.39
Z: -
V-2 X:1.8
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-0.
Z: -
V-1B X:1.78
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0 m2 Y'. _0' 1
Z:-
V-2 X:2.92
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. oom2| v:-062
Z: -
V-2 X: 2.96
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-056
Z: -
Iv-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. X:2.93
0.0m2| Y:-0.56
Z: -
V-2 X:2.92
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:-035
Z: -
IV-1A
Rayaduras, marcas, dafios por impacto, abrasion o zonas de metal expuestas con apariencia X:2.92
metélica y libre de productos de 6xido o con trazas firmemente adheridas. 0.0m2| Y:-0.35
Z: -
V-2 X:2.92
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:-03
Z: -
V-2 X: 2.91
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0 m2 -

Y:-0.3
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224735

224736

224740

224741

224742

224743

224744

224746

224747

224750

224752

Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-2 X:2.93
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0 m2 Y" 0 1
Z: -
V-2 X:2.94
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0 m2 Y.' 0 1
. Z: -
V-2 X: 2.53
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:058
V-2 X: 2.53
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:056
Z:-
V-2 X: 2.53
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:0.59
Z: -
V-2 X: 2,53
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:057
Z:-
V-2 X: 2.53
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:059
Z: -
Iv-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. X:2.53
0.0m2| Y:0.58
Z: -
V-2 X: 2,53
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. oom2| Y:06
Z: -
Iv-2 X: 23
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:056
Z: -
V-2 X:2.3
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:057

Z: -
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224753

224754

224755

224756

224757

224760

224761

224764

224765

224767

Id Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion
V-2 X:2.3
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:056
Z: -
V-2 X: 2.3
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0oom2| Y:055
Z: -
Iv-2 X:23
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. o
0.0 m2 Y:0.53
Z: -
Iv-1B X: 2.3
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. 00m2| Y:06
Z:-
V-2 X: 2.3
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0oom2| v:052
V-2 X:2.3
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:056
Z: -
Iv-2 X: 2.3
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:052
Z: -
V-2 X: 2.1
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. oom2| Y:035
Z: -
V-2 X:2.11
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0m2| Y:0:38
' Z:-
V-2 X: 2.1
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:034
Z: -
V-2 X: 2.1
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0.0 m2 T

224768

Y:0.38
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Id Tipo de discontinuidad Tamano|Posicion

V-2 X: 2.1

Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:037
Z:-

V-18 X:2.11

Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de éxido débilmente adherido. oom2| v:035

V-2 X: 2.09

Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0oom2| Y:037

V-2 X:2.09

Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 00m2| Y:035
Z:-

V-2 X: 2.09

Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 0oom2| Y:035
Z: -

V18 X: 2.09

Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 00m2| Y:035

V-18 X: 3.09

Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0om2| Y:017
Z: -

Iv-1B X:3.09
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de 6xido débilmente adherido. 0.0 m2 T

Y:0.17
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